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Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｉｂｅｒ Ｓｏｃｉｅｔｙ ２００９ Ｓｐｒｉｎｇ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ
　 　 　 Ｍａｙ ２７ － ２９，２００９ Ｓｈａｎｇｈａｉ，Ｐ． Ｒ． Ｃｈｉｎａ

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ａ　 Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ

Ｆｉｂｒｅ － ｔｏ － ｆｉｂｒｅ Ｃｏｎｔａｃｔｓ ｉｎ Ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ，Ｐｉｎｇ Ｘｕ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ （１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ａｎ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｔｗｏ － ｌａｙｅｒｅｄ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｇｅｏｔｅｘｔｉｌｅ Ｌｉａｎｙｉｎｇ Ｊｉ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ，Ｌｉｆａｎｇ Ｌｉｕ （５）
!!!!!

Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｎｏｖｅｌ Ｓｔｉｔｃｈｅｄ ３Ｄ Ｈｙｂｒｉｄ Ｂａｓａｌｔ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍｉｎｇｘｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｈｕ（８）
!!!!!!!!!

Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｎｏｖｅｌ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｓｔｉｔｃｈｅｄ Ｄｅｎｓｉｔｙ ３Ｄ Ｈｙｂｒｉｄ Ｂａｓａｌｔ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍｉｎｇｘｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｈｕ（１２）
!!

Ｔｈｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ａｉｒ Ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃ

Ｘｉａｏｈｏｎｇ Ｑｉｎ，Ｌｉｌｉ Ｇａｏ，Ｄｏｎｇｐｏ Ｘｉｎ，Ｊｉｎｔｕ Ｆａｎ （１７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ Ｐｏｒｅ Ｓｉｚｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｉｎ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｌｉｑｉｎｇ Ｌｉ，Ｆａｎｇ Ｙａｏ （２１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ａｉｒｂａｇ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｘｉｎｈｏｕ Ｗａｎｇ，Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｘｕ，Ｌｉｚｈｅ Ｓｕｎ，Ｊｉａｎｐｉｎｇ Ｙａｎｇ （２５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｏｒｏｕｓ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ ＰＬＬＡ Ｍｉｃｒｏｆｉｂｅｒ ／ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｆｉｂｒｏｕｓ Ｆｉｌｔｅｒ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍａｔｓ

Ｘｉａｏｙａｎ Ｇａｏ，Ｌｕ Ｚｈａｎｇ，Ｚｈｉｊｕａｎ Ｐａｎ （２９）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｌｉｑｕｉｄ Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｓｕｐｅｒ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｆｉｂｅｒ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ａｃｒｙｌｉｃ Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ

Ｚｈｉｒｏｎｇ Ｄｉｎｇ，Ｄｏｎｇ Ｚｈｅｎ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ （３３）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｕｌｆｏｎａｔｅｄ Ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ Ｐｒｏｔｏｎ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｍｅｍｂｒａｎｅ ｆｏｒ Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌｓ

Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｌｉ，Ｊｉｏｎｇｘｉｎ Ｚｈａｏ，Ｈｏｎｇ Ｘｕ，Ｚｈｉｐｉｎｇ Ｍａｏ （３７）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ａｄｈｅｓｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｂｅｔｗｅｅｎ ＰＴＦＥ Ｆｉｌｍｓ ａｎｄ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ Ｓｐｕｎｂｏｎｄ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

Ｄａ Ｚｈａｏ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ，Ｘｉａｎｇｙｕ Ｊｉｎ，Ｈｏｎｇ Ｗａｎｇ （４１）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ａｇｅｉｎｇ ｏｆ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ Ｇｅｏｔｅｘｔｉｌｅｓ ｕｎｄｅｒ Ｏｕｔｄｏｏｒ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

Ｘｕｄｏｎｇ Ｙａｎｇ，Ｗｅｎｃａｎ Ｑｉｕ，Ｘｉｎ Ｄｉｎｇ，Ｔｉｎｇ Ｃｈｅｎ（４５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｃｅｎａｒｉｏ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｗｅｂｓ ａｎｄ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ，Ｊｏｈｎ Ｗ． Ｓ． Ｈｅａｒｌｅ（４９）
!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ Ｖｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐａｐｅｒ Ｍａｋｉｎｇ Ｆｅｌｔ

Ｐｉｎｇ Ｚｈｅｎｇ，Ｓｉｙｕ Ｃｈｅｎ，Ｘｉｎ Ｄｉｎｇ，Ｒｅｎｚｈｅ Ｃｈｅｎ（５３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｓｈｅａｒ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｔａｃｋｉｆｉｅｄ Ｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｙｉｆａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉ Ｃｈｅｎ （５７）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｉｂｒｏｕｓ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ Ｒｏｙ Ｍ． Ｂｒｏｕｇｈｔｏｎ，Ｊｒ． Ｐａｕｌ Ｂｒａｄｙ，Ｈａｓａｎ Ｋｏｃｅｒ，Ｉｄｒｉｓ Ｃｅｒｋｅｚ（６１）
!!!!!!!!

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｅｌｔ Ｂｌｏｗｎ Ｐｏｌｙ Ｌａｃｔｉｃ Ａｃｉｄ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃｓ
Ｇａｊａｎａｎ Ｓ． Ｂｈａｔ，Ｐｒａｂｈａｋａｒ Ｇｕｌｕｎｊｅ，Ｃｈｒｉｓ Ｅａｓｈ，Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｆｒｅｎｃｈ，Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｒｅｅｎ（６３）

!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
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Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｕｌｔｉ － ｌａｙｅｒｅｄ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｋｙｕｎｇ － Ｊｕ Ｃｈｏｉ（６５）
!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅｒｍａｌ Ｂｏｎｄｉｎｇ ｏｆ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ Ｓｉｄｄｈａｒｔｈ Ｊａｉｎ，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｍｉｃｈｉｅｌｓｅｎ（６６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ Ｇｌａｓｓ Ｆｉｂｒｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｉｎ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

Ａ． Ｊ． Ｐａｒｓｏｎｓ，Ｉ． Ａｈｍｅｄ，Ｐ． Ｈａｑｕｅ，Ｍ． Ｉ． Ｋ． Ｎｉａｚｉ，Ｇ． Ｓ． Ｗａｌｋｅｒ，Ｃ． Ｄ． Ｒｕｄｄ（６８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

Ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｂａｇ Ｆｉｌｔｅｒｓ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ａ Ｋ Ｃｈｏｕｄｈａｒｙ，Ａ Ｍｕｋｈｏｐａｄｈｙａｙ （７１）
!!!!

Ｅｆｆｃｔ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｖｉｂｒａｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｒａｗｉｎｇ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｓｔａｐｌｅ Ｆｉｂｅｒ Ｓｔｒａｎｄｓ Ｇｅ Ｃｈｅｎ，Ｙｏｕｊｉａｎｇ Ｗａｎｇ（７３）
!!!!

Ｈｉｇｈ － ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ Ｒｏｐｅｓ ｆｏｒ Ｔｕｇｓ Ｋｒｉｓ Ｖｏｌｐｅｎｈｅｉｎ，Ｒａｆａｅｌ Ｃｈｏｕ，ＰｈＤ （７５）
!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｆｉｌｔｅｒ Ｂａｇ

Ａ Ｋ Ｃｈｏｕｄｈａｒｙ，Ａ Ｍｕｋｈｏｐａｄｈｙａｙ，Ｎｉｓｈａｎｔ Ｋｕｍａｒ，Ｒａｈｕｌ Ｒａｎｊａｎ（７６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｎ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｕｌｔｉｐｈａｓｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｍｏｒａｎ Ｗａｎｇ，Ｎｉｎｇ Ｐａｎ（７８）
!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｂ　 Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｖｅｎｔｕｒｉ ｏｆ Ｐｎｅｕｍａｔｉｃ Ｙａｒｎ Ｋｎｏｔｔｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ，Ｐｉｎｇ Ｘｕ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ（８０）
!!!

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ ／ Ｃｏｔｔｏｎ ／ Ｓｉｌｋ Ｔｒｉ － ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｓｉｒｏｆｉｌ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｙａｒｎ

Ｌｉｂｉｎ Ｌü，Ｃｈｕｎｘｉａ Ｗａｎｇ （８３）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ａｎ Ａｄａｐｔｉｖｅ Ｎｅｕｒｏ － ｆｕｚｚｙ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｐｒｅｄｉｃｔｉｎｇ Ｒｏｔｏｒ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｙａｒｎ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ

Ｎｉｂｉｋｏｒａ Ｉｌｄｅｐｈｏｎｓｅ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ（８８）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ ｏｆ Ｃｏｒｅ － ｓｐｕｎ Ｙａｒｎｓ ｏｎ Ｒｏｔｏｒ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｆｒａｍｅ

Ｈａｉｘｉａ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉｃｈａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕａｎ Ｘｕｅ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ（９２）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｗｅａｖｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｈａｐｅ － ｗｏｖｅｎ Ｐｒｅｆｏｒｍ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｕｓｅｄ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｇｒａｌ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｖｅｓｓｅｌ Ｗｉｎｄｉｎｇ

Ｈｅｃｈｕｎ Ｃｈｅｎ，Ｙａｑｉｎ Ｚｈａｎｇ，Ｑｉｎｙｕ Ｇｅｎｇ （９６）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｎａｔｕｒａｌ Ｃｏｌｏｒｅｄ Ｃｏｔｔｏｎｓ ａｎｄ Ｂｏｍｂａｘ Ｃｏｔｔｏｎ

Ｗｅｉ Ｚｈａｎｇ，Ｍｉｎｇ Ｚｈａｎｇ（９８）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｃａｌｃｉｕｍ Ｓａｌｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｔｕｓｓａｈ Ｓｉｌｋ ａｎｄ Ｍｕｌｂｅｒｒｙ Ｓｉｌｋ

Ｊｉａｎｘｉｎ Ｈｅ，Ｓｈａｎ Ｄｕ，Ｃｏｎｇｃｏｎｇ Ｐｕ，Ｙａｙｉｎｇ Ｇａｏ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ（１０２）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ＥＳＲ Ｓｉｇｎａｌｓ ｆｒｏｍ Ｗｏｏｌ Ｆｉｂｅｒｓ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ ＤＢＤ Ｐｌａｓｍａ Ｊｉｅ Ｓｕｎ，Ｃｈｕｎｘｉａ Ｗａｎｇ，Ｌａｎ Ｙａｏ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（１０６）
!!!!!!

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ Ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ａ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ ＰＡＮ Ｆｉｂｅｒ － Ｆｅ （ＩＩＩ）Ｃｏｍｐｌｅｘ
Ｚｈｅｎｂａｎｇ Ｈａｎ，Ｙｏｎｇｃｈｕｎ Ｄｏｎｇ，Ｆａｎｇ Ｄｕ，Ｊｕａｎｚｈｉ Ｚｈａｏ（１０８）

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｅｗ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｗｈｉｓｋ Ｂｒｏｏｍ Ｆｉｂｅｒ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｕｓｅ ｉｎ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｌｉｙａｎ Ｌｉｕ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｐｅｎｇ Ｌｉ （１１２）
!!!!

Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｆｉｅｌｄ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ ａｔ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｇｒｏｏｖｅ ｉｎ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｉｎｓｐｉｒａｔｏｒｙ Ｇｒｏｏｖｅ

Ｘｉｃｈａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｇｕａｎｇｓｏｎｇ Ｙａｎ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ（１１６）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ／ Ｓｏｙ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｉｓｏｌａｔｅ Ｂｌｅｎｄ Ｂｉｏ － ｆｉｂｅｒｓ ｖｉａ Ｄｉｒｅｃｔ Ｄｉｓｓｏｌｖｉｎｇ Ａｐｐｒｏａｃｈ

Ｓｈｕａｉ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕａｎ Ｔｉａｎ，Ｙｉｊｉｅ Ｓｈｅｎ，Ｆａｘｕｅ Ｌｉ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ （１２０）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｏｌ － Ｆｅ （ＩＩＩ）Ｃｏｍｐｌｅｘ Ｃａｔａｌｙｓｔ ａｎｄ Ｉｔｓ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｃｉｄ Ｂｌａｃｋ ２３４
Ｊｕａｎｚｈｉ Ｚｈａｏ，Ｙｏｎｇｃｈｕｎ Ｄｏｎｇ，Ｚｈｅｎｂａｎｇ Ｈａｎ，Ｊｉｎｎａ Ｗｕ （１２４）

!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｅｎｚｙｍｅ Ｂｏｉｌｉｎｇ Ｏｕｔ ａｎｄ Ｂｌｅａｃｈｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｆｌａｘ Ｒｏｖｉｎｇ Ｌａｉｊｉｕ Ｚｈｅｎｇ，Ｂｉｎｇ Ｄｕ（１２８）
!!!!!

Ｓｐｉｎａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｄｅｍｅｓｔｉｃ Ｎｅｗ Ｓｔａｒ Ｆｉｎｅ Ｄｅｎｉｅｒ Ｍｅｔａ － ａｒａｍｉｄ Ｆｉｂｒｅ Ｊｉｎｇ Ｙｅ （１３２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

·２·



Ｓｐｉｎｎｉｎｇ ｏｆ Ｂａｓａｌｔ Ｆｉｂｅｒ Ｆｉｌａｍｅｎｔ ／ Ｃｏｔｔｏｎ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｙａｒｎｓ Ｒｕｉｂｉｎ Ｙａｎｇ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｈｕａｎ Ｇｕｏ，Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ（１３６）
!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｂａｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｂｒｅａｋ Ｄｒａｆｔｉｎｇ Ｚｏｎｅ ｏｆ ＳＫＦ Ｄｒａｆｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｐｕｎ Ｙａｒｎ ａｎｄ Ｏｐｔｉｍｕｍ Ｄｒａｆｔｉｎｇ

　 　 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ Ｊｉａｚｈｉ Ｒｅｎ，Ｙｕｇｕａｎｇ Ｙａｎｇ（１４０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ Ｋａｐｏｋ Ｂｏ Ｃｈｅｎ，Ｇｕａｎｇｂｉａｏ Ｘｕ，Ｚｈａｏ Ｚｈａｏ，Ｔｉａｎｙａｎｇ Ｚｈａｎｇ（１４４）
!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｒｅｌａｔｉｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｑｕａｌｉｔｙ ａｎｄ Ｈａｒｖｅｓｔｉｎｇ Ｔｉｍｅ ｏｆ Ｆｌａｘ Ｈｏｎｇｑｉｎ Ｙｕ，Ｍｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｏｕｈｕｉ Ｃｈｅｎ（１４７）
!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｄｙｅａｂｉｌｉｔｙ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｔｗｏ Ｓｉｄｅｓ ｏｆ Ｗｏｏｌ Ｆａｂｒｉｃ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｐｌａｓｍａ Ｊｅｔ

Ｃｈｕｎｘｉａ Ｗａｎｇ，Ｓｈｕｊｉｎｇ Ｐｅｎｇ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（１５０）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ａｎｄ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｋｅｎａｆ Ｈｏｌｏｅｎｚｙｍｅ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ Ｂｉｎｇ Ｄｕ，Ｌａｉｊｉｕ Ｚｈｅｎｇ（１５４）
!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｒｈｅｏｌｏｇｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ａ Ｐｏｌｙｂｏｒｙｌｂｏｒａｚｉｎｅ ａｓ ＢＮ Ｆｉｂｅｒ Ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ

Ｓｈｕｔｏｎｇ Ｌｉ，Ｙｉｍｉａｏ Ｃａｏ，Ｋｅｑｉｎｇ Ｈａｎ，Ｘｉ Ｚｈａｏ，Ｍｕｈｕｏ Ｙｕ（１５９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｎｅｗ Ｐｏｌｙｂｏｒｙｌｂｏｒａｚｉｎｅ ａｓ ＢＮ Ｆｉｂｅｒ Ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ

Ｓｈｕｔｏｎｇ Ｌｉ，Ｙｉｍｉａｏ Ｃａｏ，Ｋｅｑｉｎｇ Ｈａｎ，Ｘｉ Ｚｈａｏ，Ｍｕｈｕｏ Ｙｕ（１６２）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ ｆｒｏｍ Ｋｅｎａｆ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ ａｎｄ Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ Ｔｒｅａｔｅｄｗｉｔｈ ａ Ｃｈｉｔｉｎ － ｂｉｏｍｅｍｂｒａｎｅ Ｍｅｔｈｏｄ

Ｓｈｅｎｇｍｉｎ Ｚｈａｏ，Ｌａｉｊｉｕ Ｚｈｅｎｇ（１６６）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｌｏｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ ｏｆ Ｓｉｌｋ Ｆａｂｒｉｃ Ｕｓｉｎｇ Ｓｅｌｆ － ｐｒｅｐａｒｅｄ Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ Ｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｓ Ｄｉｓｐｅｒｓｏｉｄ Ｎａｎｏ －

　 　 ｓｕｐｅｒ（Ｒ） Ｍｉｎ Ｚｈｅｎｇ，Ｚｈｉｘｉａｎｇ Ｗｕ，Ｈｏｎｇｒｏｎｇ Ｌｕ，Ｊｉａｊｉｎｇ Ｗｅｉ（１７２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｈｙｄｒｏｌｙｓｉｓ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ ＷＳＰＥＴ Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ｍｅｎｇｍｅｎｇ Ｚｏｕ，Ｙａｎｐｉｎｇ Ｙｕ（１７６）
!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ｂａｍｂｏｏ Ｐｕｌｐ ｉｎ Ｉｍｉｄａｚｏｌｅ Ｉｏｎｉｃ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｈｕｎｊｕ Ｈｅ，Ｂｏｍｏｕ Ｍａ （１７９）
!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｅｔｒｅａｔｉｎｇ Ｔｉｍｅ ａｎｄ Ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ Ｓｐｅｅｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｓｌｅｎｄｅｒｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ Ｙａｋ Ｈａｉｒ Ｆｉｂｅｒ

Ｊｉａｎ Ｌｉｕ，Ｙｕｂｏ Ｈｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（１８４）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｏｔｅａｓｅ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｉｃｋｌｅ ｏｆ ａ Ｗｏｒｓｔｅｄ Ｗｏｖｅｎ Ｗｏｏｌ Ｂｌｅｎｄ Ｆａｂｒｉｃ

Ｇｅｈｕｉ Ｗａｎｇ，Ｑｉｎ Ｙａｏ，Ｔａｏ Ｚｈａｏ （１８７）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎａｂｉｌｉｔｙ ｂｙ Ａｄｄｉｎｇ Ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ ｉｎ Ｇｅｌａｔｉｎ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｒｕｉｔｉａｎ Ｚｈｕ，Ｙｕｒｏｎｇ Ｙａｎ，Ｇｕｉｆｅｎｇ Ｓｕ （１９１）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｅｄｇｅ ｏｆ ａｎ Ａｒｒａｙ ｏｆ Ｃａｓｃａｄｅ Ｒｏｔａｔｉｎｇ Ｄｉｓｋｓ

Ｊｉａｎｒｕｉ Ｚｈｕｏ，Ｑｉ Ｃｈｅｎ，Ｙｕｒｏｎｇ Ｙａｎ，Ｓｉｃｈｅｎｇ Ｌｉ（１９５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｆａｂｒｉｃ Ｅｎｃａｓｅｄ ｗｉｔｈ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ａｎｄ Ｇｒａｆｔｅｄ ｗｉｔｈ Ｍｉｌｋ Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｗｅｉ Ｈｕ，Ｇｕａｎｇｘｉａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｕｎ Ｔｉａｎ，Ｙａｎ Ｐｅｎｇ，Ｘｉｐｉｎｇ Ｚｅｎｇ，Ｆｅｎｇｘｉｕ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉｎｇｘｉａｏ Ｊｉｎｇ，Ｘｕａｎｒｅｎ Ｄｕａｎ（１９９）
!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｃａｐｔｏｐｒｉｌ ｉｎｔｏ Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ ｂｙ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ａｎｆａｎｇ Ｗｅｉ，Ｑüｆｕ Ｗｅｉ，Ｘｕｅｑｉａｎ Ｗａｎｇ（２０３）
!!!

Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｙａｒｎ ｉｎ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｐｎｅｕｍａｔｉｃ Ｇｒｏｏｖｅ

Ｓｈｉｒｕｉ Ｌｉｕ，Ｚｈｕａｎｙｏｎｇ Ｚｏｕ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ （２０８）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ ｔｈｅ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｔ Ｐｏｉｎｔ ｏｆ Ｒｏｔｏｒ － ｓｐｕｎ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｙａｒｎ

Ｒｕｉｈｕａ Ｙａｎｇ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｇａｏ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ（２１２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｃｏｍｐａｃｔ － ｓｐｕｎ

　 　 Ｙａｒｎｓ Ｙａｎ Ｗａｎｇ，Ｚｈｕａｎｙｏｎｇ Ｚｏｕ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ （２１７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｅｃｔｉｎａｓｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｆｕｎｇｕｓ ａｎｄ Ｉｔｓ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｆｌａｘ Ｒｏｖｉｎｇ

Ｈｏｎｇｑｉｎ Ｙｕ，Ｈｏｎｇ Ｌｉ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ（２２１）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·３·



Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ α － Ａｌｕｍｉｎａ Ｎａｎｏ ／ Ｍｉｃｒｏ ｆｉｂｅｒｓ ｖｉａ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ

Ｗｅｉｍｉｎ Ｋａｎｇ，Ｂｏｗｅｎ Ｃｈｅｎｇ，Ｑｕａｎｘｉａｎｇ Ｌｉ，Ｙｕａｎｌｉｎ Ｒｅｎ，Ｘｕｐｉｎ Ｚｈｕａｎｇ （２２５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｊａｃｑｕａｒｄ Ｆａｂｒｉｃ ｗｉｔｈ Ｄｏｕｂｌｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｆａｃｅｓ

Ｚｉｍｉｎ Ｊｉｎ，Ｙｏｎｇｔｉｎｇ Ｙｕ，Ｙｕｘｉｕ Ｙａｎ，Ｌｉｙｕ Ｍａ（２２８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｃｏｎｄｅｎｓｉｎｇ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ ｏｆ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｐｅｒｆｏｒａｔｅｄ Ｄｒｕｍ Ｊｉｎｘｉａ Ｇａｏ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ（２３２）
!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｙａｒｎ Ｓｐｕｎ ｂｙ Ｆａｌｓｅ Ｔｗｉｓｔ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｒａｆｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ Ｊｉａｎｇ Ｆｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（２３６）
!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｐｏｌｙ （Ｐｈｔｈａｌａｚｉｎｏｎｅ ｅｔｈｅｒ Ｓｕｌｆｏｎｅ Ｋｅｔｏｎｅ） Ｑｉａｎｑｉａｎ Ｐａｎ，Ｘｉｎｓｈｅｎｇ Ｚｈｕ（２４０）
!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ Ｔｗｉｓｔ ｏｆ Ｆｉｂｅｒ Ｂａｎｄ ｉｎ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｏｆ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ

Ｊｉａｎｐｉｎｇ Ｙａｎｇ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ，Ｔｉｎｇ Ｆｕ，Ｘｉｎｇ Ｙａｎｇ（２４４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｗｅａｒｉｎｇ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｐｏｒｏｕｓ Ｐｈａｓｅ Ｃｈａｎｇｅ ＰＥＧ ／ ＰＵ Ｍｅｍｂｒａｎｅ

Ｇｕｉｚｈｅｎ Ｋｅ，Ｈｕｉｆａｎｇ Ｘｉｅ，Ｒｕｐｉｎｇ Ｒｕａｎ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（２４８）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ Ｐｏｉｎｔｓ ｏｆ Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｆｉｂｅｒｓ ｉｎ Ｄｒａｗｉｎｇ Ｚｏｎｅ

Ｚｈｉｌｉａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇｑｉｎ Ｙｕ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ （２５１）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｕｓｉｎｇ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｔｏ Ｄｅｓｉｇｎ ｔｈｅ Ｃｏａｔ Ｈａｎｇｅｒ Ｄｉｅ ｏｆ Ｍｅｌｔ Ｂｌｏｗｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｋａｉ Ｍｅｎｇ，Ｘｉｎｈｏｕ Ｗａｎｇ，Ｘｉｕｂａｏ Ｈｕａｎｇ （２５５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｔａｌｙ Ｆｉｂｅｒ ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｍｅｎｇｙｕａｎ Ｗｅｉ，Ｗｅｉｍｉｎ Ｌｕ，Ｗｅｉｈｕａ Ｗａｎｇ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ，Ｗｅｎｌｉａｎｇ Ｘｕｅ（２５８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ／［ＢＭＩＭ］Ｃｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ Ｄｉｒｅｃｔ Ｄｉｓｓｏｌｖｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎｄ
　 　 Ｔｗｏ Ｓｔｅｐｓ Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ Ｔａｏ Ｃａｉ，Ｈｕｉｈｕｉ Ｚｈａｎｇ，Ｈｕｉｌｉ Ｓｈａｏ，Ｘｕｅｃｈａｏ Ｈｕ（２６１）

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｓｏｌｖｅｎｔｓ ｏｎ Ａｇｉｎｇ ｏｆ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｅｄ Ｕｌｔｒａｈｉｇｈ Ｍｏｄｕｌｕｓ Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｙｕ Ｒｅｎ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（２６４）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｎ Ｊｕｔｅ Ｆｉｂｒｅ ｂｙ Ａｌｋａｌｉ ａｎｄ Ｌａｃｃａｓｅ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｕｓｅ

Ｚｈａｏｐｅｎｇ Ｘｉａ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ，Ｌｉｆａｎｇ Ｌｉｕ （２６８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ ｆｒｏｍ ａ Ｎｅｗ ａｎｄ Ｈｉｇｈ － ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｎｅｅｄｌｅｌｅｓｓ Ａｐｐａｒａｔｕｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ

Ｓｈａｎ Ｔａｎｇ，Ｘｉｎｈｏｕ Ｗａｎｇ （２７２）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ Ｆｌｏｃｋｉｎｇ ｏｆ Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ Ｆｉｂｅｒ Ｊｉｎｇ Ｚｈｏｎｇ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ，Ｌｉｆａｎｇ Ｌｉｕ，Ｈａｏ Ｘｉｅ（２７６）
!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ １ × １ Ｒｉｂ Ｆａｂｒｉｃｓ ｂｙ Ｕｓｉｎｇ ｔｈｅ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ

Ｌｉｗｅｎ Ｌｉ，Ｋｕｎ Ｙａｎｇ，Ｇｕａｎｇｌｉ Ｓｏｎｇ，Ｌｉａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉｍａｎ Ｗａｎｇ （２７９）
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ ｏｆ Ｓｕｃｃｅｓｓｉｖｅ ＴｉＯ２ Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｓｔ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｏｎ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒ

Ｙａｏｆｅｎｇ Ｚｈｕ，Ｙａｑｉｎ Ｆｕ，Ｙａｎｊｉｅ Ｄｉｎｇ （２８２）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍａｃｒｏｐｏｒｅｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ Ｒａｙｏｎ － ｂａｓｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒ：Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ ＮａＣｌ
Ｃｈｅｎｇ Ｙａｎ，Ｚｅｔｉａｎ Ｃａｉ，Ｇｕａｎｇｘｕｅ Ｗａｎｇ，Ｙａｎｐｉｎｇ Ｓｈｉ，Ｐｅｎｇ Ｚａｎｇ，Ｑｉｌｉｎ Ｗｕ（２８６）

!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ Ｆｌａｘ ／ Ｌｙｏｃｅｌｌ Ｆｉｂｅｒ ｂｌｅｎｄｅｄ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｙａｒｎ ｗｉｔｈ Ｒｏｔｏｒ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｙｉｎｇ Ｓｕｎ，Ｊｉｆａｎｇ Ｚｈａｎｇ（２９０）
!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ ａ Ｄｅｖｉｃｅ ｆｏｒ Ｒｅｄｕｃｉｎｇ Ｈａｉｒｉｎｅｓｓ ｏｎ Ａｕｔｏ Ｃｏｎｅｒ Ｙｉｎｇｑｉ Ｘｕ，Ｌａｎｔｉａｎ Ｌｉｎ，Ｓｕｋａｎｇ Ｚｈｕ（２９４）
!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｆｌａｘ，Ｒａｍｉｅ ａｎｄ Ｔｈｅｉｒ Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｙａｒｎｓ Ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ Ｆｌａｔ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅｓ
Ｈｏｎｇｘｉａ Ｌｉ，Ｓｈｕｙｉｎｇ Ｌｉｕ，Ｌｉ Ｌｉｕ（２９７）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·４·



Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｓｏｙｂｅａｎ Ｐｒｏｔｅｉｎ ／ Ｖｉｓｃｏｓｅ Ｆｉｂｅｒ Ｂｏｊｕｎ Ｘｉ ，Ｘｉａｏｊｉｅ Ｇｕｏ（３０１）
!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｆｌｕｏｒｉｎａｔｅｄ ＰＢＯ ｗｉｔｈ Ｈｉｇｈ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ Ｌｏｗ Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏｎｓｔａｎｔ

Ｔａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｊｕｎｈｏｎｇ Ｊｉｎ，Ｓｈｅｎｇｌｉｎ Ｙａｎｇ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｊｉａｎｇ （３０６）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｎｙｌｏｎ ６ Ｆｉｌｍｓ Ｔｒｅａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｐｌａｓｍａ Ｚｈｉｑｉａｎｇ Ｇａｏ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（３１０）
!!

Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｗｉｔｈ Ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｈｅｐｔａｎｅ ｔｏ Ｉｍｐａｒｔ Ｌｉｑｕｉｄ Ｒｅｐｅｌｌｅｎｃｙ ｔｏ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｌｉ Ｓｈｅｎ，Ｊｉｎｊｉｎ Ｄａｉ，Ｍｉｎ Ｆｅｉ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ （３１３）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ ＰＰＴＡ Ｆｉｂｅｒ Ｃｏｍｐａｃｔｉｏｎ ｏｎ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ ｏｆ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｐｌａｓｍａ Ｊｅｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ

Ｍｉｎ Ｆｅｉ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ，Ｌｉ Ｚｈａｏ，Ｄａ Ｚｈａｏ（３１７）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ Ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ Ｒｅｍｏｖｉｎｇ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ

Ｈｕａｌｉａｎｇ Ｗｅｎ，Ｘｉｎｇ Ｙａｎｇ，Ｊｉｎｌｉ Ｚｈｏｕ，Ｑｉｂｉｎ Ｗａｎｇ，Ｈｕａｌｉ Ｍｉａｏ，Ｊｉａｎｊｉ Ｙａｎ，Ｚｈｉｃｈｅｎｇ Ｙｕ（３１９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!

Ｓｏｄｉｕｍ Ｐｅｒｃａｒｂｏｎａｔｅ：Ａ Ｎｅｗ Ｔｙｐｅ ｏｆ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ Ｒｅａｇｅｎｔ Ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｒａｍｉｅ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ
Ｇｕｏｌｉａｎｇ Ｌｉｕ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ（３２５）

!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ Ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ ｏｆ Ｗｏｏｌ Ｆａｂｒｉｃ

Ｘｕｅ Ｚｈａｏ，Ｊｉｎｘｉｎ Ｈｅ，Ｙｉｚｈｅｎ Ｚｈａｎ（３２８）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｌａｃｃａｓｅ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ ｏｆ Ｋｅｎａｆ Ｆｉｂｅｒ Ｔｉｎｇｔｉｎｇ Ｙａｎ，Ｊｉａｊｉａ Ｆｕ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ （３３４）
!!!!!!!!!!!

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｆ Ｈｙｄｒｏｌｙｓｉｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄ Ｓｉｌｋ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｊｉｎｇｗｅｉ Ｚｅｎｇ，Ｂａｉｊｕｎ Ｘｉ，Ｌａｎｐｉｎｇ Ｓｈｅｎ（３３８）
!!!

Ｐｒｅｄｉｃｔｉｎｇ ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｆｒｏｍ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｆａｎｇｌｏｎｇ Ｚｈｕ，Ｓｈｉｚｈｏｎｇ Ｃｕｉ，Ｘｉｕｊｕａｎ Ｗａｎｇ（３４２）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ａｎ Ａｕｔｏｌｅｖｅｌｉｎｇ Ｄｕａｌ Ｏｐｅｎ － ｌｏｏｐ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｄｒａｗｉｎｇ Ｆｒａｍｅ

Ｈｏｎｇｌｉａｎｇ Ｌｉ，Ｗｕｎｅｎｇ Ｚｈｏｕ，Ｘｉｎｈｏｕ Ｗａｎｇ（３４６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｗｅａｖｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ’ｓ Ｂｅａｔｉｎｇ － ｕｐ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ ｗｉｔｈ Ｊｏｉｎｔ Ｃｌｅａｒａｎｃｅ
Ｇｅ Ｃｈｅｎ，Ｗｅｎｌｉａｎｇ Ｘｕｅ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ （３５１）

!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｄｈｅｓｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｍｅｌｉｏｒａｔｉｏｎ ｏｎ Ｋｅｖｌａｒ ４９ Ｆｉｂｅｒｓ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ Ｈｅｌｉｕｍ Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｐｌａｓｍａ

Ｎａ Ｈａｎ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ （３５５）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒａｉｎ Ｒａｔｅ Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｍｏｎｔｍｏｒｉｌｌｏｎｉｔｅ Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ ／ ＰＰ ／ ＰＬＡ Ｎａｎｏ － ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ

　 　 Ｆｉｌａｍｅｎｔｓ Ｙｉｎｇｃｈｅｎ Ｚｈａｎｇ，Ｈａｉｙａｎ，Ｚｈｕ，Ｈｏｎｇｙａｎ Ｗｕ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ （３５７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｄｕｒａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｃｒｏｗｎ Ｎｅｅｄｌｅ Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ （３６２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｉｌａｍｅｎｔ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｉｎｇ Ｔｕｂｕｌａｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍａｔｅｒｉａｌ ｆｏｒ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ ｂｙ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ

　 　 Ｈｏｎｇｙｉｎｇ Ｚｈｕ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｌｉｈｏｎｇ Ｂａｉ，Ｊｕｎｙｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｆａｎｇ Ｘｉａｏ（３６７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｎｇ Ｐｌａｓｍａ Ａｉｄｅｄ Ｐｏｌｙ（Ｖｉｎｙｌ Ａｌｃｏｈｏｌ）Ｄｅｓｉｚｉｎｇ － ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ａｂｓｏｒｂｅｄ Ｍｏｉｓｔｕｒｅ ｏｎ Ｓｉｚｅ Ｒｅｍｏｖａｌ
Ｓｈｕｊｉｎｇ Ｐｅｎｇ，Ｃｈｕｎｘｉａ Ｗａｎｇ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（３６９）

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｆｉｅｌｄ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｄｏｕｂｌｅ Ｎｅｅｄｌｅｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ

Ｅｎｌｏｎｇ Ｙａｎｇ，Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｓｈｉ，Ｘｉａｏｈｏｎｇ Ｑｉｎ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ （３７１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ ／ Ｓｏｙ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｉｓｏｌａｔｅ ／ Ｐｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ Ｗｅｔ － ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｆｉｂｅｒ

Ｒｕ Ｘｉａｏ，Ｑｉｎｇｆａｎｇ Ｚｈｕ，Ｌｉｘｉａ Ｇｕ （３７３）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ Ｆｌｕｏｒｉｄｅ （ＰＶＤＦ）Ｍｅｍｂｒａｎｅ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｎ Ｍｉｌｋ Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ
Ｇａｏ Ｊｉｎｇ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ，Ｌｉ Ｃｏｎｇ （３７８）

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·５·



Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｔｅａｄｙ Ｊｅｔ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｌｉｎ Ｊｉａ，Ｘｉａｏｈｏｎｇ Ｑｉｎ（３８２）
!!!!!!!!!!!

Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｇｈ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｆｌｕｉｄ Ｆｌｏｗ ｉｎｓｉｄｅ ｔｈｅ Ｍａｎｉｆｏｌｄ ｏｆ Ｈｙｄｒｏｅｎｔａｎｇｌｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｘｉａｎｇｑｉｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉａｎｇｙｕ Ｊｉｎ，Ｑｉｎｆｅｉ Ｋｅ （３８６）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｎｏｎｂｒｅａｋｉｎｇ ｏｆ ＤＪＣ ａｎｄ ｔｈｅ Ｄｅｇｕｍｍｉｎｇ ａｎｄ Ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ＤＪＳ Ｆｅｎｇｃｈｕｎ Ｄｏｎｇ （３９１）
!!!!!!!!!

Ａ Ｎｅｗ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｆｏｒ Ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ｉｎ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｉｏｎｉｃ Ｌｉｑｕｉｄｓ

Ｔａｏ Ｃａｉ，Ｈｕｉｈｕｉ Ｚｈａｎｇ，Ｈｕｉｌｉ Ｓｈａｏ，Ｘｕｅｃｈａｏ Ｈｕ （３９５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｏｉｌ － ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｐｏｌｙｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ Ｆｉｂｅｒ ｂｙ Ｇｅｌａｔｉｏｎ － ｓｐｉｎｎｉｎｇ

Ｘｉｕｙａｎｇ Ｈａｏ，Ｙａｎ Ｆｅｎｇ（３９８）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｃｏｕｐｌｉｎｇ Ａｇｅｎｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｂａｓａｌｔ Ｆｉｂｅｒ ｏｎ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＢＦ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ ＰＰ Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ

　 　 Ｐａｎｅｌ Ｑｉｕｘｉａ Ｓｏｎｇ，Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ，Ｐｉｎｇ Ｘｕ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｌｅｉ Ｓｈｉ，Ｄａｎｇｆｅｎｇ Ｚｈａｏ （４０３）
!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｋａｐｏｋ ／ Ｃｏｔｔｏｎ Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｙａｒｎｓ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ Ａｌｋａｌｉ Ｍｅｒｃｅｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｊｉｅ Ｌｉｕ，Ｆｕｍｅｉ Ｗａｎｇ（４０７）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｊｅｔｓ ｆｒｏｍ ａ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｂｕｂｂｌｅ ｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｙｏｎｇ Ｌｉｕ，Ｊｉｈｕａｎ Ｈｅ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｌａｎ Ｘｕ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ （４１１）
!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｈｅａｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｎ Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ｏｎｅ － ｓｔｅｐ Ｐｒｏｃｅｓｓ ＢＳＹ

Ｃｈｅｎｇｔａｎ Ｔａｎｇ，Ｙｕａｎ Ｘｕｅ，Ｚｈｉｙｏｎｇ Ｙａｎ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｃｈｅｎ（４１４）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ ｏｆ ａ Ｒｅｄｕｃｉｎｇ Ｈａｉｒｉｎｅｓｓ Ｎｏｚｚｌｅ

Ｊｉａｎｋｕｎ Ｗａｎｇ，Ｊｕｎ Ｊｉｎ，Ｄａｗｅｉ Ｈａｎ（４１７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｆｉｎｉｔｅ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ａｉｒｆｌｏｗ Ｓｔａｔｕｓ ｉｎ ａ Ｈａｉｒｉｎｅｓｓ － ｒｅｄｕｃｉｎｇ Ｎｏｚｚｌｅ

Ｊｉａｎｋｕｎ Ｗａｎｇ，Ｈｕｉｙｏｎｇ Ｇｕｏ，Ｄａｗｅｉ Ｈａｎ，Ｘｕ Ｚａｎｇ（４２４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ Ｊｉｎ Ｗａｎｇ，Ｃｈｏｎｇｑｉ Ｍａ（４２９）
!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｌａｗ ｏｆ Ｆｉｂｅｒ Ｓｈｅｄｄｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ Ｋｎｉｔｔｉｎｇ Ｙａｒｎｓ Ｗｅｉｊｕａｎ Ｆｕ，Ｙｉ Ｚｈａｎｇ（４３４）
!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｃｈｉｔｉｎ Ｄｅａｃｅｔｙｌａｓｅ Ｚｈａｏｌｉ Ｌｉ，Ｊｉａｎｓｈｅｎｇ Ｇｕｏ（４３７）
!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｉｃｒｏｐｒｏｆｉｌｅ Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ ｗｉｔｈ ａ Ｃｏｎｆｏｒｍａｌ Ｆｌｕｉｄｉｃ Ｌａｙｅｒ ａｎｄ ａ Ｗａｌｌ Ｓｌｉｐ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｗｅｉ Ｚｈａｎｇ，Ｄｏｎｇｇａｎｇ Ｙａｏ （４４０）
!!!

ＵＶ － ｉｎｄｕｃｅｄ Ｇｒａｆｔ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｃｒｙｌａｍｉｄｅ ｏｎ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ｂｙ Ｕｓｉｎｇ Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ Ｂｅｎｚｏｐｈｅｎｏｎｅ ａｓ ａ Ｐｈｏｔｏ －

　 　 ｉｎｉｔｉａｔｏｒ Ｋｙｕｎｇ Ｈｗａ Ｈｏｎｇ，Ｎｉｎｇ Ｌｉｕ，Ｇａｎｇ Ｓｕｎ（４４２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｅｗ Ｒｏｐｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｒａｆａｅｌ Ｃｈｏｕ，ＰｈＤ （４５２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｈａｒｇｅ Ｄｅｎｓｉｔｙ Ｅｆｆｅｃｔｓ ｗｉｔｈ Ｈｉｇｈ Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ Ｒａｔｅｓ ｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ

Ｙｕｋｉ Ｉｍｕｒａ，Ｘ． Ｓｈｅｌｄｏｎ Ｗａｎｇ，Ｇｅｏｒｇｅ Ｃｏｌｌｉｎｓ，Ｌｅｓｌｉｅ ＬａＮｉｅｖｅ，Ｍｉｃｈａｅｌ Ｊａｆｆｅ（４５３）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｐｏｌｙａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ ／ Ｓｉｌｉｃａ Ｓｈｅａｔｈ － ｃｏｒｅ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ

Ｔａｋｕｍａ Ｇｏｔｏ，Ｍａｓａｙａ Ｋｏｔａｋｉ（４５５）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｂｉｏｃｉｄａｌ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ Ｆｉｂｅｒｓ：Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｍｏｎｏｍｅｒ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ
Ｍｏｈａｍｍａｄ Ｒｅｚａ Ｂａｄｒｏｓｓａｍａｙ，Ｇａｎｇ Ｓｕｎ （４５７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃａｒｂｏｎ Ｎａｎｏｔｕｂｅ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｂａｍｂｏｏ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｆｉｂｒｅｓ Ｙｕｑｉｎ Ｗａｎ，Ｆｒａｎｋ Ｋ． Ｋｏ（４６３）
!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｏｍｅ Ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｎ ‘Ｘ’Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｗｒａｒ Ｙａｒｎｓ Ｃｈｉｄａｍｂａｒａｍ Ｒａｍｅｓｈｋｕｍａｒ，Ｄｒ． Ｎ． Ａｎｂｕｍａｎｉ（４６５）
!!!!!!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ ＰＬＬＡ ａｎｄ ＰＬＬＡ ／ ＰＤＬＡ Ｂｌｅｎｄ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ

Ｘｉｗｅｎ Ｚｈａｎｇ，Ｒｙｏｈｅｉ Ｎａｋａｇａｗａ，Ｍａｓａｙａ Ｋｏｔａｋｉ（４６６）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｒｅ Ｙａｒｎｓ Ｙａｑｉｏｎｇ Ｚｈｏｕ，Ｔｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ （４６８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·６·



Ｉｎ － ｓｉｔｕ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｄｕｒｉｎｇ Ｆｉｂｅｒ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｂｙ Ｓｙｎｃｈｒｏｔｒｏｎ Ｘ － ｒａｙ Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ ／ Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ

Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ｃｈｕ，Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ｓ． Ｈｓｉａｏ（４７０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｗｉｒｅ Ｃｏｉｌ Ｎｅｅｄｌｅｌｅｓｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ Ｘｉｎ Ｗａｎｇ，Ｈａｉｔａｏ Ｎｉｕ，Ｔｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ （４７３）
!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｒｈｅｏｌｏｇｌｃａｌ Ｂｅｈａｖｉｏｕｒ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｓｏｌｕｔｏｎ Ｕｓｅｄ ｆｏｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｋｈｅｎｏｕｓｓｉ Ｎａｂｙｌ，Ｈｅｋｍａｔｉ Ａｍｉｒ Ｈｏｕｓｈａｎｇ，Ｄｒｅａｎ Ｅｍｉｌｉｅ，Ｓｃｈａｃｈｅｒ Ｌａｕｒｅｎｃｅ，Ａｄｏｌｐｈｅ Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ（４７４）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

Ｍｏｄｅｌｉｎｇ ｏｆ Ｍｕｌｔｉｆｉｌａｍｅｎｔ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｆｉｂｅｒ Ｍｅｌｔ － ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｌ Ｃｏｘ，Ｙｏｕｎｇ － Ｐｙｏ Ｊｅｏｎ（４７６）
!!!!!!!!!!

Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ ｏｆ Ｓｐｉｎｎａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆｉｂｒｅｓ ｂｙ Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ Ｍｅｈｍｅｔ Ｅｍｉｎ Ｙｕｋｓｅｋｋａｙａ（４７８）
!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｒｅ Ｙａｒｎ ａｎｄ Ｍｅｌｔ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｆｉｌａｍｅｎｔ

Ｙｕｅ Ｍａ，Ｙｕｑｉｎ Ｗａｎ，Ｆｒａｎｋ Ｋ Ｋｏ（４８０）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｃ　 Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｔｅｓｔｉｎｇ

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｂｕｒｓｔｉｎｇ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｏｆ Ｓｏａｋｅｄ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ

Ｚｈｕｏ Ｚｈａｎｇ，Ｈｕｓｈｕｉ Ｙｅ，Ｘｉｏｎｇｙｉｎｇ Ｗｕ，Ｃｈｕｎ Ｌｉ，Ｚｈｉｇｕａｎｇ Ｄｅｎｇ（４８２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｐａｔｔｅｒｎｓ ｂｙ Ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ ＆ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｉｎ Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ ａｎｄ Ｉｍａｇｅ

　 　 Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｌｉｑｉｎｇ Ｘｉｅ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ （４８６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎａｎｏｂｕｂｂｌｅ Ｄｙｎａｍｉｃｓ ａｎｄ Ｂｕｂｂｌｅ － ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｑｉｎ Ｙａｎｇ，Ｊｉｈｕａｎ Ｈｅ （４９１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ＡＰｓ ａｎｄ ＡＰＥＯｓ ｉｎ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ Ｕｓｉｎｇ Ｈｉｇｈ － ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ ｗｉｔｈ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ

　 　 Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ Ｗｅｉ Ｐａｎ，Ｃｈｕｎｘｉａ Ｌｉ，Ｐｅｎｇ Ｚｈａｎｇ （４９３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ ｏｆ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｒａｗ Ｓｉｌｋ Ｓｉｚｅ ｉｎ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｌｅｎｇｔｈ

Ｊｉａｎｔａｏ Ｎｉｕ，Ｊｉａｎｍｅｉ Ｘｕ，Ｙｉｎｇ Ｚｈｏｕ，Ｗｅｉ Ｈｕ，Ｌｕｎ Ｂａｉ （４９６）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌ Ｂｅｈａｖｉｏｒｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｉｂｒｉｌｌａｒ Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ Ｐｈａｓｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ （ＴＰ）／ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ
　 　 Ａｃｅｔａｔｅ Ｂｕｔｙｒａｔｅ （ＣＡＢ）Ｂｌｅｎｄｓ Ｒｕ Ｘｉａｏ，Ｍｕｆａｎｇ Ｌｉ，Ｓｈｅｎｙａｎｇ Ｌｉａｏ，Ｇａｎｇ Ｓｕｎ（５００）

!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｓｐｅｅｄｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｂｉａｘｉａｌ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｐｌａｉｎ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｙｉｐｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈａｉｒｕ Ｌｏｎｇ（５０２）
!!!

Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｓｐｅｅｄ ｏｎ Ｙａｒｎ Ｕｎｅｖｅｎｎｅｓｓ Ｗｅｉｌｉｎ Ｘｕ，Ｚｈｉｇａｎｇ Ｘｉａ （５０６）
!!!!!!!!

Ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ Ｄａｒｃｙ’ｓ Ｌａｗ Ｇｕｏｃｈｅｎｇ Ｗｕ，Ｊｉｈｕａｎ Ｈｅ （５０９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｆｉｂｅｒ ｗｉｔｈ ＴＨｚ Ｔｉｍｅ － ｄｏｍａｉｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ Ｈｕｉｑｉｎ Ｌｉ，Ｊｉｘｉａｎ Ｇｏｎｇ，Ｊｉａｎｆｅｉ Ｚｈａｎｇ（５１１）
!!!!

Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｐｒｏｆｉｌｅｄ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｆｉｂｅｒｓ ｉｎ Ｍｏｉｓｔｕｒｅ － ａｂｓｏｒｂｉｎｇ ａｎｄ Ｓｗｅａｔ － ｄｉｓｃｈａｒｇｉｎｇ Ｆａｂｒｉｃｓ

　 Ｚｈｉｌｅｉ Ｙｕａｎ，Ｗｅｉｍｉｎ Ｌｕ，Ｊｕｎｌｉ Ｇｕ （５１５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔｏｘａｐｈｅｎｅ ｉｎ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ ｂｙ Ｇａｓ Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ － ｍａｓｓ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ ｗｉｔｈ Ｓｏｌｉｄ － ｐｈａｓｅ

　 　 Ｍｉｃｒｏｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ Ｓｈｕｈｕａｎ Ｗｕ，Ｌｉｑｉｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｎ Ｆｅｎｇ （５１８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｗｏ Ｋｉｎｄｓ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎｓ ａｎｄ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ Ｔｅｓｔｉｎｇ ｏｆ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｆａｂｒｉｃ Ｋｅｙｂｏａｒｄ Ｍａｔｒｉｘ Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｍｅｉｌｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｚｈａｎｇａｎｇ Ｗａｎｇ （５２１）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ＆ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ Ｂａｓｅｄ Ｃａｓｅｉｎ Ｆｉｂｅｒｓ Ｎｉ Ｗａｎｇ，Ｚｈｅｎｇ Ｗｅｉ，Ｈｕｉｙａｎ Ｒｅｎ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ（５２５）
!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｉｌｋ Ｐｒｏｔｅｉｎ ／ ＰＶＡ Ｂｌｅｎｄ Ｆｉｂｅｒ Ｙｕｙｕａｎ Ｔａｎｇ，Ｍｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｚｈａｎｈａｏ Ｚｈａｎｇ （５３０）
!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｆａｂｒｉｃ Ｇｒａｄｉｎｇ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｗａｖｅｌｅｔ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ ａｎｄ Ｉｍａｇｅ Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ

Ｃｈｅｎｇｔａｉ Ｔｉａｎ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ，Ｄｏｎｇｓｈｅｎｇ Ｘｉａ，Ｌｉｑｉｎｇ Ｌｉ（５３４）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ ａｎｄ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ Ｓｏｙｂｅａｎ Ｐｒｏｔｅｉｎ ／ Ｖｉｓｃｏｓｅ Ｂｌｅｎｄ Ｆｉｂｅｒ Ｘｉａｏｊｉｅ Ｇｕｏ，Ｂｏｊｕｎ Ｘｉ（５３９）
!!!!!!!!

·７·



Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ａｎｄ Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉｓｔｉｄｉｎｅ ｉｎ Ｓｉｌｋ Ｆｉｂｒｏｉｎ Ｑｉｎｇｑｉｎｇ Ｚｈａｏ，Ｂａｏｑｉ Ｚｕｏ （５４３）
!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｔｅａｒｉｎｇ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＰＶＣ Ｃｏａｔｅｄ Ｂｉ － ａｘｉａｌ Ｗａｒｐ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｙｉｘｉ Ｌｕｏ，Ｒａｕｌ Ｆａｎｇｕｅｉｒｏ（５４７）
!!!!!

Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｃｏａｔｅｄ Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ｕｎｄｅｒ Ｕｎｉ － ａｘｉａｌ，Ｂｉ － ａｘｉａｌ ａｎｄ Ｍｕｌｔｉ － ａｘｉａｌ Ｌｏａｄｉｎｇ
　 　 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｓｈｏｕｈｕｉ Ｃｈｅｎ，Ｙｕｙｕａｎ Ｔａｎｇ，Ｈｏｎｇｑｉｎ Ｙｕ，Ｘｉｎ Ｄｉｎｇ （５５２）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆｒｉｃｔｉｏｎ Ｔｅｓｔｉｎｇ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｈｕｍａｎ Ｓｋｉｎ ａｎｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｘｕ Ｗａｎｇ，Ｇｕａｎｇｂｉａｏ Ｘｕ，Ｆｕｍｅｉ Ｗａｎｇ（５５６）
!!!!!!!!!!!

Ｕｓｉｎｇ Ｇｅｎｅｔｉｃ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ ｔｏ Ｐｒｅｄｉｃｔ ｔｈｅ Ｓｌｉｖｅｒ Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｒａｗｉｎｇ Ｆｒａｍｅ

Ｎｉｂｉｋｏｒａ Ｉｌｄｅｐｈｏｎｓｅ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉａｏｙｉ Ｊｉａｎｇ，Ｗｅｉｊｉａ Ｂｉ，Ｑｉｏｎｇ Ｘｉ（５６２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ Ｆａｂｒｉｃ Ｅｍｉｓｓｉｖｉｔｙ Ｊｕｎ Ｘｕ，Ｙｉｓｏｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｈｕｉｙｉｎｇ Ｚｈｅｎ，Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｗｅｉ，Ｌｉｎａ Ｌü （５６６）
!!!!!

Ａ Ｎｅｗ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ｙａｒｎ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｆｅｎｇ Ｊｉ，Ｙｉ Ｚｈａｏ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ，Ｔｉａｎｑｉ Ｇａｏ，Ｘｉａｏｄａｎ Ｑｉｕ，Ｘｉａｏｌｕ Ｃｈｕ，　 　
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｕｏｑｉ Ｙａｎｇ，Ｊｉａｘｉｎｇ Ｂａｏ，Ｓｉｃｈｅｎ Ｃｈｅｎｇ，Ｊｉ’ａｎｇ Ｙｅ，Ｎａｎｓｈａｎ Ｚｈａｎｇ（５７１）
Ａ Ｒｅａｌ － ｔｉｍｅ Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｗｅｂ ｂｙ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｖｉｓｉｏｎ Ｊｕｎｙａｎ Ｃｈｅｎ，Ｍｅｉｌｉｎ Ｌｉ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ （５７５）

!!!!

Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｏｆ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｅｓｔｉｎｇ ｆｏｒ Ｒａｗ Ｓｉｌｋ Ｓｉｚｅ Ｊｉａｎｍｅｉ Ｘｕ，Ｌｕｎ Ｂａｉ（５７８）
!!!!

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｖｉｓｃｏｅｌａｓｔｉｃ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ ＭＶＳ Ｃｏｔｔｏｎ Ｙａｒｎ Ｚｈｕａｎｙｏｎｇ Ｚｏｕ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ （５８２）
!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｉｘｅｄ － ｐｏｉｎｔ Ｂｅｎｄｉｎｇ Ｆａｔｉｇｕｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｇｕａｎｇｍｉｎｇ Ｃａｉ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（５８５）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｒｏｓｓ － ｓｅｃｔｉｏｎａｌ Ｓｈａｐｅ Ｆａｃｔｏｒ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｏｌｉｄ Ｐｒｏｆｉｌｅｄ Ｆｉｂｅｒ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｂｏｕｎｄａｒｙ Ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎ Ｃｕｒｖｅ

Ｚｈａｏｌｉ Ｗａｎｇ，Ｙｕｅｑｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ，Ｒｏｎｇｗｕ Ｗａｎｇ，Ｘｉｏｎｇｙｉｎｇ Ｗｕ （５８８）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｕｒｆａｃｅ Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｓ ｉｎ Ｋｕｂｅｌｋａ － ｍｕｎｋ Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｈｏｎｇｙｉｎｇ Ｙａｎｇ，Ｓｕｋａｎｇ Ｚｈｕ，Ｎｉｎｇ Ｐａｎ，Ｈａｉｂｏ Ｙｕａｎ （５９２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ａｎｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｒａｗ Ｓｉｌｋ Ｎｉｎｇ Ｑｉ，Ｑｉｎｇｇｕａｎ Ｃｈｅｎ （５９７）
!!!!!!!!!

Ｆａｔｉｇｕｅ Ｂｅｈａｖｉｏｒｓ ｏｆ Ｔｗｉｌｌ Ｗｅａｖｅ Ｆａｂｒｉｃ Ｔｕｂｅ ｏｆ Ｅｎｄｏｖａｓｃｕｌａｒ Ｐｒｏｓｔｈｅｓｅｓ

Ｈｕｉｊｉｎｇ Ｚｈａｏ，Ｊｉｎｇｙｕａｎ Ｚｈｕｏ，Ｓｈｏｕｄｏｎｇ Ｗｅｉ，Ｙｉｎｇ Ｚｈａｏ，Ｌｕ Ｗａｎｇ，Ｙｕｌｉｎｇ Ｌｉ，Ｘｉａｏｙａｎ Ｌｉｕ，Ｋｉｎｇ Ｍａｒｔｉｎ（６０１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!

Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ Ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｒｅｓｓ － ｓｔｒａｉｎ Ｃｕｒｖｅｓ ｏｆ Ｆａｂｒｉｃｓ

　 Ｆｅｎｇ Ｊｉ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ，Ｊｉａｘｉｎｇ Ｂａｏ，Ｔｉａｎｑｉ Ｇａｏ，Ｙｉ Ｚｈａｏ，Ｘｉａｏｄａｎ Ｑｉｕ，　 　
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

　 　 Ｘｉａｏｌｕ Ｃｈｕ，Ｒｕｏｑｉ Ｙａｎｇ，Ｓｉｃｈｅｎ Ｃｈｅｎｇ，Ｊｉ’ａｎｇ Ｙｅ，Ｎａｎｓｈａｎ Ｚｈａｎｇ（６０６）
Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃ Ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ Ｌｅｎｏ Ｃｏｌｏｒ Ｅｆｆｅｃｔ Ｗｅｉ Ｔｉａｎ，Ｒｕｉ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉｎ Ｚｈａｎ，Ｃｈｅｎｇｙａｎ Ｚｈｕ （６１２）

!!!

Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｎｏｕｓ Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ Ｒｅｓｉｄｕｅｓ ｉｎ Ｇｒｅａｓｙ Ｗｏｏｌ ｕｓｉｎｇ Ｇａｓ Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ ／ Ｍａｓｓ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ

　 　 Ｓｙｓｔｅｍ ｗｉｔｈ ａ Ｔｈｒｅｅ － ｗａｙ Ｓｐｌｉｔｔｅｒ ａｎｄ Ｂａｃｋｆｌｕｓｈ Ｊｉｅ Ｚｈａｏ，Ｑｉｎｇｄｏｎｇ Ｃｈｅｎ（６１７）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｃｏｎｔａｃｔ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｏｆ Ｗｅｆｔ － ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ ｗｉｔｈ Ｓｐａｎｄｅｘ

Ｘｉａｎｇｌｉｎｇ Ｍｅｎｇ，Ｗｅｉｙｕａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕｍｅｉ Ｃｕｉ （６２１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｓｉｚｅ Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｓｉｚｅｄ Ｙａｒｎｓ Ｕｓｉｎｇ Ｋｅｙｅｎｃｅ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

Ｈｏｎｇｙｉｎｇ Ｙａｎｇ，Ｃｈａｏ Ｘｉｎｇ，Ｊｉｎｌｉ Ｚｈｏｕ，Ｄｅｗａｎｇ Ｚｈａｎｇ（６２５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ ｏｆ Ｄａｍａｇｅ Ｍｏｄｅｓ ｏｎ ＵＨＭＷＰＥ ／ ＬＤＰＥ Ｌａｍｉｎａｔｅｓ

Ｘｕ Ｗａｎｇ，Ｔｏｎｇｈｕａ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉｏｎｇ Ｙａｎ（６２９）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｎｇ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｆｉｂｅｒ Ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ Ｑｉａｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（６３３）
!!!!!!!!!!!

·８·



Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ Ｓｅｎｓｏｒ ｆｏｒ Ｈｇ２ ＋ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｐｏｌｙａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ Ｆｉｂｅｒ

Ｙａｎｙａｎ Ｆｕ，Ｚｉｔｉｎｇ Ｍｉａｏ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｊｉａｎｍｉｎ Ｊｉａｎｇ （６３７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ Ｗｉｃｋｉｎｇ ａｎｄ Ｗｅｔｔｉｎｇ Ｆｅａｔｕｒｅ ｏｆ Ｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｉｍａｇｅ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｉｍａｇｅ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ａｎｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｒｕｉｙｕｎ Ｚｈａｎｇ，Ｎｉｎｇ Ｐａｎ，Ｑｉｎｇｑｉｎｇ Ｙｅ（６３９）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｔ Ｐａｉｒ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ ／ Ｖｉｓｃｏｓｅ Ｗｏｏｌ － ｌｉｋｅ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｔｙｌｅ ｗｉｔｈ Ｗｏｖｅｎ Ａｄｈｅｓｉｖｅ － ｂｏｎｄｅｄ Ｉｎｔｅｒ －

　 　 ｌｉｎｉｎｇ ｉｎ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｎ Ｔａｎｇ，Ｂｏｊｕｎ Ｘｉ（６４３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ Ｂａｍｂｏｏ Ｐｕｌｐ Ｙａｒｎ ａｎｄ Ｔｈｅｉｒ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ

Ｙａｎｌｅｉ Ｇｅｎｇ，Ｙｕｎｈｕａ Ｃｕｉ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ，Ｙｉｎｇ Ｊｉ（６５０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｆａｓｔ ａｎｄ Ａｃｃｕｒａｔｅ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ｒａｍｉｅ Ｍａｉｎ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ

Ｗｅｉ Ｊｉａｎｇ，Ｇｕａｎｇｔｉｎｇ Ｈａｎ，Ｙａｎｍｉｎｇ Ｚｈａｎｇ （６５４）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｏｆ Ｔｕｂｕｌａｒ Ｅｌａｓｔｉｃ Ｆａｂｒｉｃ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｇｒｅｙ Ｓｙｓｔｅｍ Ｔｈｅｏｒｙ

Ｙｏｎｇｒｏｎｇ Ｗａｎｇ，Ｙｕａｎ Ｙａｏ，Ｐｅｉｈｕａ Ｚｈａｎｇ （６６０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｉｍａｇｅ Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ Ｗｅｆｔ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｄｅｆｅｃｔｓ ｂｙ ＰＣＮＮ － ｂａｓｅｄ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ Ｙａｏ Ｓｕｎ，Ｈａｉｒｕ Ｌｏｎｇ（６６４）
!!!!

Ｔｈｅ Ｔｈｅｒｍａｌ ａｎｄ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｈｙｐｅｒｂｒａｎｃｈｅｄ Ｐｏｌｙ （Ｅｓｔｅｒ － ａｍｉｄｅ）／ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ Ｂｌｅｎｄｓ
Ｈｏｎｇｙａ Ｈｕｏ，Ｈｕｉｚｈｉ Ｙａｎ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ，Ｙａｎｍｏ Ｃｈｅｎ （６６８）

!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｄｅｆｅｃｔｓ ｂｙ Ｏｎｅ － ｃｌａｓｓ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｖｅｃｔｏｒ Ｍｅｔｈｏｄ

Ｈｏｎｇｇａｎｇ Ｂｕ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉｕｂａｏ Ｈｕａｎｇ（６７２）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｎ Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｅｖａｌｕａｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆｉｂｅｒ Ｍａｔｕｒｉｔｙ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｇｒａｙ Ｓｃａｌｅ Ｉｍａｇｅ Ｙａｎｉｎｇ Ｚｏｎｇ （６７６）
!!!!!!

Ａｎ Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ａｎｉｍａｌ Ｆｉｂｅｒｓ Ｄｉａｍｅｔｅｒ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ａｕｔｏ － ｆｏｃｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｙａｎｉｎｇ Ｚｏｎｇ（６８０）
!!!!!!!!

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ ａｎｄ Ｇａｕｇｅ Ｌｅｎｇｔｈ ｏｆ Ｒａｗ Ｓｉｌｋ Ｆｉｂｒｅ － ｂｕｎｄｌｅｓ

Ｃｈａｏｈｕｉ Ｗａｎｇ，Ｔｉｎｇｔｉｎｇ Ｌｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（６８４）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｌｙｏｃｅｌｌ ａｎｄ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ

ＲｏｎｇＷｕ Ｗａｎｇ，ＪｉａＬｉａｎｇ Ｙａｎ，ＸｉｏｎｇＹｉｎｇ Ｗｕ，ＳｈａｎＹｕａｎ Ｗａｎｇ（６９０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｎｅｗ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎｇ Ｔｅｎｃｅｌ ａｎｄ Ｍｏｄｅｌ Ｆｉｂｅｒｓ Ｕｓｉｎｇ Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

Ｆｅｎｇ Ｊｉ，Ｘｉａｏｄａｎ Ｑｉｕ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ，Ｙｉ Ｚｈａｏ，Ｔｉａｎｑｉ Ｇａｏ，Ｘｉａｏｌｕ Ｃｈｕ，Ｒｕｏｑｉ Ｙａｎｇ，　 　
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!

Ｊｉａｘｉｎｇ Ｂａｏ，Ｓｉｃｈｅｎ Ｃｈｅｎｇ，Ｊｉ＇ａｎｇ Ｙｅ，Ｎａｎｓｈａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｒａｎｘｉｎｇ Ｌｉ，Ｋｕｎ Ｆｕ（６９３）
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｍａｇｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｆｏｒ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｙａｎｘｕ Ｚｈａｏ，Ｈａｉｒｕ Ｌｏｎｇ（６９７）

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｎ Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ Ｓｏｍｅ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｗｏｏｌ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｙａｎ Ｃａｏ，Ｙｕａｎ Ｘｕｅ （７０１）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｎｉ２ ＋ Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ Ｃｏｐｐｅｒ Ｐｌａｔｉｎｇ ｏｎ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｆａｂｒｉｃ

Ｒ． Ｈ． Ｇｕｏ，Ｓ． Ｑ． Ｊｉａｎｇ，Ｃ． Ｗ． Ｍ． Ｙｕｅｎ，Ｍ． Ｃ． Ｆ． Ｎｇ（７０４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｙａｒｎ Ｑｕａｌｉｔｙ ｂｙ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｎｅｕｒａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｈｕｉｊｕｎ Ｌｉ，Ｒｕｉ Ｙａｎｇ（７０９）
!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆａｂｒｉｃ Ｆｏｒｍａｂｉｌｉｔｙ

Ｓｈａｏｊｕａｎ Ｃｈｅｎ，Ｈａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉａｎｗｅｉ Ｍａ，Ｌｅｉ Ｓｕｎ，Ｇｕａｎｘｉｏｎｇ Ｑｉｕ（７１３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｍｕｌｔｉ － ｌａｙｅｒ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｓｅｑｕｅｎｃｅ ｏｎ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｉｎ Ｕｎｓｔｅａｄｙ － ｓｔａｔｅ Ｔｅｓｔｉｎｇ

Ｍｉｎｇｗｅｉ Ｔｉａｎ，Ｗｅｎｊｉｎｇ Ｚｏｕ，Ｓｕｋａｎｇ Ｚｈｕ （７１７）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·９·



Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｐｈｙｓｉｃｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ Ｗｅａｒｉｎｇ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｄｏｗｎ

Ｚｈｉｙｕｎ Ｗｕ，Ｚｉｈｅ Ｗａｎｇ，Ｔｉｎｇｔｉｎｇ Ｌｉ，Ｓｈｕａｎｇ Ｓｏｎｇ（７２１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ＸＲＤ ／ Ｒａｍａｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ＰＡＮ － ｂａｓｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ ｄｕｒｉｎｇ Ｈｅａｔ － ｔｒｅａｔｍｅｎｔ

Ｚｅｔｉａｎ Ｃａｉ，Ｃｈｅｎｇ Ｙａｎ，Ｙａｎｐｉｎｇ Ｓｈｉ，Ｇｕａｎｇｘｕｅ Ｗａｎｇ，Ｐｅｎｇ Ｚａｎｇ，Ｄｉｎｇ Ｐａｎ，Ｑｉｌｉｎ Ｗｕ（７２５）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ Ｆｉｂｅｒ Ｌｅｎｇｔｈ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｉｎ Ｓｔｒｅｔｃｈ － ｂｒｅａｋｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｑｉａｎ Ｌｉｎ，Ｘｉａｏｌｅｉ Ｊｉ，Ｃｈｏｎｇｗｅｎ Ｙｕ（７２９）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ａｉｒ Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ Ｈｅａｔ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｆｉｂｅｒ ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ ｗｉｔｈ Ｄｅｎｓｉｔｙ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ

Ｗｅｎｆａｎｇ Ｓｏｎｇ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（７３３）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｗｉｃｋｉｎｇ Ａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｋａｐｏｋ Ｔｉａｎｙａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｇｕａｎｇｂｉａｏ Ｘｕ，Ｚｈａｏ Ｚｈａｏ，Ｂｏ Ｃｈｅｎ（７３７）
!!!!!!!!!

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＰＴＴ ／ ＰＥＴ Ｓｅｌｆ － ｃｒｉｍｐ Ｙａｒｎ Ｓｉｈａｉ Ｃｈｅｎ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ （７４１）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｏｆ Ｎａｔｕｒａｌ Ｃｏｌｏｒｅｄ Ｃｏｔｔｏｎ ａｎｄ Ｄｙｅｄ Ｃｏｔｔｏｎ

Ｆａｎｇ Ｌｉｕ，Ｋｕｎｂａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉｑｉｎ Ｇｕ，Ｊｉａｎｈｕａ Ｄｏｎｇ，Ｌｉｕｓｈｅｎｇ Ｚｈａ（７４４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｎｏｎ － ａｄｈｅｓｉｖｅ Ｓｕｉｔｓ’Ｃｏｎｔｏｕｒ ｕｎｄｅｒ Ｎｏｎ － ｒｏｕｔｉｎｅ Ｓｔａｔｅ—Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ
　 Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ，Ｊｉｎｇ Ｘｕ（７４８）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ａｃｅｔａｔｅ Ｊｉａｎｘｉｎ Ｈｅ，Ｗｅｉｔａｏ Ｚｈｏｕ，Ｓｈｉｚｈｏｎｇ Ｃｕｉ，Ｆｕｊｕａｎ Ｌｉｕ（７５２）
!!!!

Ａ Ｎｏｖｅｌ Ｔｅｘｔｉｌｅ － ｍｉｃｒｏｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｆａｂｒｉｃ’ｓ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｃｏｍｆｏｒｔ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ
Ｊｉａｎｘｉｎ Ｈｅ，Ｗｅｉｔａｏ Ｚｈｏｕ，Ｓｈｉｚｈｏｎｇ Ｃｕｉ，Ｆｕｊｕａｎ Ｌｉｕ （７５６）

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｅ － ｈｅａｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｎ Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｊｕｎｊｉｅ Ｌｉｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ （７６０）
!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｍａｉｎ Ｆａｃｔｏｒｓ Ｉｍｐａｃｔ ｏｎ Ｈｅａｔ － ｍｏｉｓｔｕｒｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ ｏｆ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｘｉａｏｎｉｎｇ Ｊｉｎｇ，Ｙａｂｉｎ Ｌｉ（７６３）
!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ａ Ｎｅｗ Ｋｉｎｄ ｏｆ Ｙａｒｎ Ｈａｉｒｉｎｅｓｓ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｔｅｓｔｅｒ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｉｓ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ

Ｊｉｎｗｅｉ Ｘｉａｎｇ，Ｊｉａｎｓｈｅｎｇ Ｇｕｏ（７６７）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｗｅｆｔ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｍａｄｅ Ｆｒｏｍ Ｂａｍｂｏｏ Ｆｉｂｒｅ Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｙａｒｎｓ

Ａｂｈｉｊｉｔ Ｍａｊｕｍｄａｒ，Ｒａｖｉｎｄｒａ Ｙａｄａｖ（７６９）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｒｇｏｎｏｍｉｃ Ｆａｃｔｏｒｓ ｏｆ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｕｓｉｎｇ ３Ｄ Ｂｏｄｙ Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ

Ｓｈｕｑｉｎ Ｗｅｎ，Ｇｕｏｗｅｎ Ｓｏｎｇ （７７１）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ ａｎｄ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｕｓｉｎｇ ＴｅｘＧｅｎ

Ｈｕａ Ｌｉｎ，Ｍａｒｔｉｎ Ｓｈｅｒｂｕｒｎ，Ａｎｄｒｅｗ Ｃ． Ｌｏｎｇ，Ｍｉｋｅ Ｊ． Ｃｌｉｆｆｏｒｄ，Ｉ． Ａｒｔｈｕｒ Ｊｏｎｅｓ，Ｃｈｒｉｓ Ｒｕｄｄ （７７３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｈｅａｔ ａｎｄ Ｍａｓｓ Ｔｒａｎｓｆｅｒ ｉｎ ａ Ｓｉｎｇｌｅ Ｌａｙｅｒ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｙｓｔｅｍ Ｄａｎ Ｄｉｎｇ，Ｔｉａｎ Ｔａｎｇ，Ｇｕｏｗｅｎ Ｓｏｎｇ（７７５）
!!!!

Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ Ｐｈｅｎｏｍｅｎａ ｏｆ Ａｐｐａｒｅｌ

Ｘｉａｎｇｒｏｎｇ Ｘｉ，Ｎａｏｋｏ Ａｂｕｒａｙａ，Ｋａｚｕｈｉｒｏ Ｍｕｒａｙａｍａ Ｇｕｏｈｕａ Ｗａｎ，Ｉｓａｏ Ａｊｉｋｉ（７７７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ Ａｇｉｔａｔｉｏｎ ｉｎ ａｎ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｓｉｎｇｌｅ Ｗｏｏｌ Ｆｉｂｒｅｓ

Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｊ． Ｈｕｒｒｅｎ，Ｑｉｎｇ Ｌｉ，Ｐｅｔｅｒ Ｒ． Ｌａｍｂ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ（７８４）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｌｏｗ Ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｉｍｐａｃｔ Ｂｅｈａｖｉｏｕｒ ｏｆ Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ：Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｐｒｅｆｏｒｍ Ｉｎｔｅｒｌａｃｅｍｅｎｔ
Ｎａｖｅｅｎ Ｖ Ｐａｄａｋｉ，Ｒ． Ａｌａｇｉｒｕｓａｍｙ，ＢＬ Ｄｅｏｐｕｒａ，Ｒａｕｌ Ｆａｎｇｕｉｅｒｏ（７８５）

!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ Ｓｔｏｃｋｉｎｇ Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ

Ｌａｐｌａｎｃｈｅ Ｍａｒｉｅ － Ａｓｔｒｉｄ，Ｄｒｅａｎ Ｅｍｉｌｉｅ，Ｃｏｎｖｅｒｔ Ｒｅｙｎａｌｄ，Ｓｃｈａｃｈｅｒ Ｌａｕｒｅｎｃｅ，Ａｄｏｌｐｈｅ Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ（７８７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

·０１·



Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｄ　 Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ａ Ｃｏｔｔｏｎ Ｃｌｏｔｈ Ｂｉｏｒｅａｃｔｏｒ ｗｉｔｈ Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ Ｐａｐａｉｎ Ｆｅｎｇｙａｎ Ｌｉ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｙａｎｊｕｎ Ｘｉｎｇ，Ｘｉｎ Ｄｉｎｇ （７８９）
!!!!!!

Ｃｅｒｉｕｍ（Ⅳ）－ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｚｗｉｔｔｅｒｉｏｎｉｃ Ｍｏｎｏｍｅｒ Ｇｒａｆｔ Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｉｏｎ ｏｎｔｏ Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ Ｓｕｒｆａｃｅ ｔｈｒｏｕｇｈ ａ ＰＥＧ Ｓｐａｃｅｒ
Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｈｕａｎｇ，Ｗｅｉｌｉｎ Ｘｕ（７９２）

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ＰＧＡ ａｎｄ ＰＬＡ Ｆｉｂｅｒｓ Ｚｈｅｎｇ Ｇｕｏ，Ｐｅｉｈｕａ Ｚｈａｎｇ，Ｗｅｉ Ｌｉｕ，Ｂｉｎ Ｗａｎｇ（７９５）
!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｐｏｌｙａｃｒｙｌｉｃ Ａｃｉｄ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ

Ｓｈｉｌｉ Ｘｉａｏ，Ｍｉｎｇｗｕ Ｓｈｅｎ，Ｒｕｉ Ｇｕｏ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉａｎｇｙａｎｇ Ｓｈｉ（７９７）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｓｏｔｈｅｒｍ，Ｋｉｎｅｔｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎｙｌｏｎ Ａｆｆｉｎｉｔｙ Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ
Ｈａｉｔａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｈｕａｌｉ Ｎｉｅ，Ｓｈｕｂａｉ Ｌｉ，Ｌｉｍｉｎ Ｚｈｕ（８０２）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍａｋｅ Ｋｅｒａｔｉｎ ／ ＰＶＡ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒ Ｆｒｏｍ Ｗｏｏｌ Ｗａｓｔｅｓ Ｎｉｎｇ Ｃｕｉ，Ｚｈｉｌｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｙｕｎｂｏ Ｚｈｕ，Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ（８０６）
!!!!!!!

Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ａｎｄ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｐｏｌｙ （Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ）／ Ａｔｔａｐｕｌｇｉｔｅ Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｆｉｂｅｒ
Ｈａｎ Ｙｉｎ，Ｈｕｉｆａｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｄｉｎｇ Ｐａｎ，Ｄａｊｕｎ Ｃｈｅｎ（８０９）

!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ ／ Ｎａ ＋ － ｍｏｎｔｍｏｒｉｌｌｏｎｉｔｅ Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ ｂｙ ｉｎ Ｓｉｔｕ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｊｉｎｇｗｅｉ Ｇａｏ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｊｉａｎｇ，Ｈｏｎｇｙｕａｎ Ｗｕ（８１２）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｈｙｄｒｏｌｙｓｉｓ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ ＷＳＰＥＴ Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ｍｅｎｇｍｅｎｇ Ｚｏｕ，Ｙａｎｐｉｎｇ Ｙｕ （８１５）
!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｖｉｓｃｏｅｌａｓｔｉｃ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｓｈｕａｉｋｅ Ｓｈｉ，Ｓｈｉｙａｎ Ｃｈｅｎ，Ｈｕａｐｉｎｇ Ｗａｎｇ（８１８）
!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ＰＯＰＡ － Ｓｉ（ＯＣＨ３）３ Ｔｙｐｅ Ｓｏｌ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ ｗｉｔｈ Ｎａｎｏ － ＣＢ ｉｎ Ｗｏｏｌ Ｆａｂｒｉｃ
Ｙｉ Ｈｕ，Ｊｉｎｇｈｏｎｇ Ｙｕａｎ，Ｊｉｎｑｉａｎｇ Ｌｉｕ（８２１）

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｈａｒｇｅ Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ （ＰＳ）Ｗｅｂｓ Ｙｕｒｏｎｇ Ｙａｎ，Ｃｈｕａｎｗｅｎ Ｚｈａｎｇ （８２５）
!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ ｏｆ Ｔｉｔａｎｉａ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ ｆｒｏｍ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｈｙｄｒｏｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ ｖｉａ ｉｎ ｓｉｔｕ Ｅｓｔｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｙｕｒｏｎｇ Ｙａｎ，Ｗｅｉｆｅｎｇ Ｏｕ（８２９）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｏｌｉｇｏｍｅｒ ａｎｄ Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｏｌｉｇｏｍｅｒ ／ Ｐｏｌｙ（Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）
　 　 Ｂｌｅｎｄｓ Ｗｅｎｌｉａｎｇ Ｗｅｉ，Ｗｅｉ Ｚｈａｎｇ，Ｂｉｎ Ｚｈａｏ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ（８３２）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｅｗ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｃａｐｒｏｌａｃｔａｍ Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ ｕｎｄｅｒ Ｈｉｇｈ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｕｒｉｎｇ Ｈｙｄｒｏｌｙｓｉｓ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｃｈｕｎｗａｎｇ Ｙｉ，Ｃｈａｏｓｈｅｎｇ Ｗａｎｇ，Ｈｕａｐｉｎｇ Ｗａｎｇ（８３６）
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙ －（Ｎ，Ｎ － Ｄｉｍｅｔｈｙｌ Ａｍｉｎｏ）Ｅｔｈｙｌ Ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ／ Ｐｏｌｙ （Ｖｉｎｙｌ Ａｌｃｏｈｏｌ）Ｓｅｍｉ －
　 　 ｉｎｔｅｒｐｅｎｅｔｒａｔｉｎｇ （Ｓｅｍｉ － ＩＰＮ）Ｈｙｄｒｏｇｅｌ

Ｈｕｉ Ｌｉ，Ｇｕｏｌｉ Ｇｏｎｇ，Ｊｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｂａｏｙｕａｎ Ｈｅ，Ｓｈｕｎｔｉａｎ Ｊｉａ，Ｃｈａｏｈｕａ Ｘｕｅ（８４２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ＳｎＯ２ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ Ｑｕａｎｘｉａｎｇ Ｌｉ，Ｂｏｗｅｎ Ｃｈｅｎｇ，Ｗｅｉｍｉｎ Ｋａｎｇ，Ｊｉｅ Ｚｈｕ（８４６）
!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｏｆ Ｂｅｎｚｏｉｃ Ａｃｉｄ ｗｉｔｈ β － Ｃｙｃｌｏｄｅｘｔｒｉｎ ａｎｄ ｉｔｓ Ｇｒａｆｔｉｎｇ ｏｎ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ

Ｃｈｕｎｍｅｉ Ｗａｎｇ，Ｊｉｎｘｉｎ Ｈｅ（８５０）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ａｆｆｅｃｔｅｄ ｂｙ Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ ｏｆ Ｎｙｌｏｎ Ｙａｒｎ ａｎｄ ｉｔｓ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

Ｈｕｉ Ｘｉａｏ，Ｘｉｎｇｆｅｎｇ Ｇｕｏ，Ｘｉｓｈａｎ Ｗａｎｇ（８５４）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｙｒｅｎｅ － ｂｕｔｙｌ Ａｃｒｙｌａｔｅ Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ Ｌａｔｅｘ Ｆｉｌｍ

Ｊｉａｊｉａ Ｙｅ，Ｌｅｉ Ｙａｎｇ，Ｙｉｆｅｎｇ Ｓｈｅｎ，Ｄｏｎｇｍｉｎｇ Ｑｉ，Ｍｉｎｇｈｕａ Ｗｕ（８５８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·１１·



Ｓｕｒｆａｃｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｅｘｃｉｌａｍｐ － ｔｒｅａｔｅｄ Ｍｅｔａ － ａｒａｍｉｄ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｍｅｉ Ｙａｎｇ，Ｋｅｌｕ Ｙａｎ，Ｊｉｎｇ Ｘｉｅ（８６３）
!!!!!!!!!

Ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ Ｗａｔｅｒ － ｓｏｌｕｂｌｅ Ａｎｉｏｎｉｃ Ａｚｏ Ｄｙｅｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｕｒｆａｃｅ ｏｆ Ｎａｎｏ － ＴｉＯ２ Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ

Ｊｉｎｎａ Ｗｕ，Ｙｏｎｇｃｈｕｎ Ｄｏｎｇ，Ｑｉｕｆａｎｇ Ｗａｎｇ，Ｍｉｎａ Ｄｕｎ （８６６）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃａｒｂｏｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ Ｂｌｅｎｄｓ ａｎｄ Ｐｅｒｍｉｔｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ＣＮＦｓ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

Ｘｉａｏ Ｌü，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｌｉａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｅｎｇｌｉｎ Ｙａｎｇ，Ｊｕｎｈｏｎｇ Ｊｉｎ，Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｊｉａｎｇ （８７０）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ Ｎａｎｏ － ａｔｔａｐｕｌｇｉｔｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｔｈｅｒｍａｌ － ｐｌａｓｔｉｃ Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

Ｆｕｊｕｎ Ｗａｎｇ，Ｙｉｆａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉａｐｉｎｇ Ｙａｎ，Ｄａｊｕｎ Ｃｈｅｎ （８７３）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎｏｖｅｌ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｔｏ Ｐｒｅｐａｒｅ Ｐｏｒｏｕｓ ａｎｄ Ｎａｎｏ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ Ｌｉａｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｘｉａｏ Ｌü，Ｊｉａｎｍｉｎ Ｊｉａｎｇ （８７７）
!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ ／ Ｃｌａｙ Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｈｙｄｒｏｇｅｌ ａｎｄ ｉｔｓ Ｂｉｏ － ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ａｓ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

Ｙｏｎｇｍｅｉ Ｊｉａｎｇ，Ｍｉｎｊｉｅ Ｃｈｅｎ，Ｙａｎｇ Ｌｉｕ，Ｃｈｉ Ｙａｎｇ，Ｍｅｉｆａｎｇ Ｚｈｕ（８７９）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｃｏｒｅ － ｓｈｅｌｌ Ａｇ ／ ＴｉＯ２ ／ ＨＡＰ Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ

Ｙａｎｊｉｅ Ｄｉｎｇ，Ｙａｑｉｎ Ｆｕ，Ｙａｏｆｅｎｇ Ｚｈｕ（８８３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌ Ｂｅｈａｖｉｏｕｒ ｏｆ Ｐｏｌｙ （ａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ － ｃｏ － ａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）Ａｑｕｅｏｕｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ａｔ Ｈｉｇｈ Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓ
Ｙｕａｎｒｏｎｇ Ｄｉｎｇ，Ｃｈａｎｇｆａ Ｘｉａｏ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ （８８６）

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｉｃｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｉｘｅｄ Ｎａｎｏ － ｐｏｗｄｅｒｓ ＴｉＯ２ ａｎｄ ＺｎＯ Ｙｉｎｇｑｉ Ｘｕ（８９０）
!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｏｌｙ － ｌａｃｔｉｃ Ａｃｉｄ Ｆｉｂｅｒ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ Ｃｈｉｔｏｓａｎ Ｆｕｑｉｎｇ Ｊｉａｎｇ，Ｒｕｉｙｕｎ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉａｏｙａｎ Ｃｈｅｎ（８９３）
!!!!!!

ＸＲＤ ／ Ｒａｍａｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ＰＡＮ － ｂａｓｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ ｄｕｒｉｎｇ Ｈｅａｔ － ｔｒｅａｔｍｅｎｔ

Ｚｅｔｉａｎ Ｃａｉ，Ｃｈｅｎｇ Ｙａｎ，Ｙａｎｐｉｎｇ Ｓｈｉ，Ｇｕａｎｇｘｕｅ Ｗａｎｇ，Ｐｅｎｇ Ｚａｎｇ，Ｄｉｎｇ Ｐａｎ，Ｑｉｌｉｎ Ｗｕ（８９８）
!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｒｏｕｓ Ｍａｔｓ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ｚｅｒｏ － ｖａｌｅｎｔ Ｉｒｏｎ Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ

Ｓｈｉｌｉ Ｘｉａｏ，Ｍｉｎｇｗｕ Ｓｈｅｎ，Ｒｕｉ Ｇｕｏ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉａｎｇｙａｎｇ Ｓｈｉ（９０２）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｔｏｓａｎ Ｂｉｇｕａｎｉｄｉｎｅ Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ

Ｘｕｅ Ｚｈａｏ，Ｚｈｅｎｚｈｅｎ Ｑｉａｏ，Ｊｉｎｘｉｎ Ｈｅ，Ｙｉｚｈｅｎ Ｚｈａｎ（９０６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｆｉｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐｌｅｘ Ｃｏｍｐｏｕｎｄ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ － １’，３’，３’－ ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ － ６ －
　 　 Ｎｉｔｒｏｓｐｉｒｏ （２Ｈ － １ － ｂｅｎｚｏｐｙｒａｎ － ２，２’－ ｉｎｄｏｌｉｎｅ） Ｓｈｕｉｐｉｎｇ Ｌｉｕ，Ｌｉａｎｊｉａｎｇ Ｔａｎ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ，Ｙａｎｍｏ Ｃｈｅｎ（９１２）

!!

Ｎｅｗ Ｒｅｕｓａｂｌｅ Ｔｅｍｐｌａｔｅ ｆｏｒ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ Ｎａｎｏ ／ Ｍｉｃｒｏ Ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ Ｔｕｂｅｓ Ｈｏｎｇｙｕａｎ Ｗｕ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｙａｎｙａｎ Ｆｕ（９１５）
!!!

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ Ｆｒｅｓｈ － Ｋｅｅｐｉｎｇ Ｆｉｌｍ ｂｙ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｎａｎｏ － ＴｉＯ２

Ｇｕｏｌｉ Ｇｏｎｇ，Ｘｉａｏｙａｎ Ｌｉ，Ｘｉａｎｇｊｕｎ Ｑｉ，Ｙａｎｊｕｎ Ｌｉ，Ｃｈｕｎｙａｎｇ Ｓｈｉ （９１７）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｕｌｔｉ － ｗａｌｌｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ ／ Ｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍｅｍｂｒａｎｅ

Ｚｈｉｙｏｎｇ Ｙａｎ，Ｓｈｉｙａｎ Ｃｈｅｎ，Ｙｉｎｇ Ｈｕ，Ｈｕａｐｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｙｕａｎ Ｘｕｅ（９２０）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｔｈｅｒｍａｌ ａｎｄ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｐｏｌｙ （ｌａｃｔｉｃ Ａｃｉｄ）／ Ｈｙｐｅｒｂｒａｎｃｈｅｄ Ｐｏｌｙ （Ｅｓｔｅｒ Ａｍｉｄｅ）Ｂｌｅｎｄｓ
Ｗｅｉ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ ａｎｄ Ｙａｎｍｏ Ｃｈｅｎ（９２３）

!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ ｉｎ Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ Ｄｙｅａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ＰＰ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｃｈａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｈｕｉｚｈｉ Ｙａｎ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ，Ｙａｎｍｏ Ｃｈｅｎ（９２７）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ Ｘｉａｏｈｏｎｇ Ｘｕ，Ｃｈｕａｎｇｌｏｎｇ Ｈｅ（９３１）
!!!!!!!!!!!!!!!

ＵＰＭ ／ ＰＨＢＶ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｃｒｅａｔｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｂａｔｈ Ｒａｔｉｏ

Ｊｕｎ Ｌｉｕ，Ｙｕ Ｈａｏ，Ｃｈｅｎ Ｌｏｎｇ，Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｕｉｐｉｎｇ Ｌｉｕ，Ｚｈａｎｇ Ｙｕ（９３６）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

·２１·



Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙ（Ｌ － Ｌａｃｔｉｄｅ）－ ｂ － Ｐｏｌｙ（ε － Ｃａｐｒｏｌａｃｔｏｎｅ）Ｍｕｌｔｉｂｌｏｃｋ Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ
Ｍｉｎｇｌｉ Ｊｉａｏ，Ｗｅｉ Ｐａｎ，Ｋａｉ Ｙａｎｇ （９４０）

!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｅｄ Ｎａｎｏ ＴｉＯｘ Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒａｉｎ Ｒａｔｅ Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ＰＰ ／ ＰＬＡ Ｎａｎｏ － ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

　 　 Ｆｉｌａｍｅｎｔｓ Ｙｉｎｇｃｈｅｎ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉｎｇｎａｎ Ｈｕａｎｇ，Ｈｏｎｇｙａｎ Ｗｕ，Ｙ． Ｐ． Ｑｉｕ （９４４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｔｈｅｒｍａｌ ａｎｄ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ ／ Ｐｏｌｙｐｒｏ －

　 　 ｐｙｌｅｎｅ ／ Ｐｏｌｙｌａｃｔｉｃ Ａｃｉｄ Ｎａｎｏ － ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｆｉｌａｍｅｎｔｓ Ｙｉｎｇｃｈｅｎ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉｎｇ Ｚｏｕ，Ｈｏｎｇｙａｎ Ｗｕ，Ｙ． Ｐ． Ｑｉｕ （９４８）
!!

Ｔｈｅ Ｈｉｓｔｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ ／ Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ Ｓｉｌｋ Ｆｉｂｒｏｉｎ Ｐｏｗｄｅｒ Ｂｌｅｎｄ Ｆｉｌｍ

Ｈｏｎｇｊｕｎ Ｙａｎｇ，Ｗｅｉｌｉｎ Ｘｕ，Ｈａｉｙｅ Ｘｕ，Ｗｅｉｃｉ Ｗａｎｇ，Ｃｈｅｎｘｉ Ｏｕｙａｎｇ，Ｗｅｉｇａｎｇ Ｃｕｉ （９５２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

Ｈｉｇｈｌｙ Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ Ｃａｒｂｏｎ Ｎａｎｏｔｕｂｅ ／ Ａｌｕｍｉｎａ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ

Ｐｉｎｇ Ｌｕ，Ｑｉｎｇ Ｈｕａｎｇ，Ｂｉｎ Ｄｉｎｇ，Ａｍｉｙａ Ｍｕｋｈｅｒｊｅｅ，Ｙｏｕｌｏ Ｈｓｉｅｈ（９５４）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｎａｎｏｃｏａｔｉｎｇｓ ｏｎ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｌａｙｅｒ － ｂｙ － ｌａｙｅｒ Ｓｅｌｆ Ａｓｓｅｍｂｌｙ

Ｍａｎｇａｌａ Ｊｏｓｈｉ，Ｓ Ｗａｚｅｄ Ａｌｉ，Ｎｅｈａ Ａｇａｒｗａｌ（９５６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｎａｎｏｓｃａｌｅ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ ｗｉｔｈ Ｓｕｐｅｒｉｏｒ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ Ｈａｏ Ｆｏｎｇ（９５７）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｎｅｒｇｙ － ｒｅｌａｔｅｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ Ｘｉａｎｇｗｕ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉｗｅｎ Ｊｉ，Ｚｈａｎ Ｌｉｎ（９５９）
!!!!!!!!!

Ｎａｎｏ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ ｏｎ Ａｒａｍｉｄ Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｆａｂｒｉｃ ｔｏ Ｉｍｐｒｏｖｅ ｉｔｓ Ａｎｔｉ ＵＶ Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ

Ｌｉｄａｎ Ｓｏｎｇ，Ｓｈｕｑｉｎ Ｗｅｎ，Ｇｕｏｗｅｎ Ｓｏｎｇ（９６１）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐａｒｔｉｃａｌ Ｌｏａｄｉｎｇ Ｃａｐａｃｉｔｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ ｏｆ Ｍｅｌｔｂｌｏｗｎ Ｅｌｅｃｔｅｒｔｓ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒ Ｗｅｂｓ ａｓ Ａｉｒ Ｆｉｌｔｅｒ Ｍｅｄｉａ

Ｐｅｔｅｒ Ｐ． Ｔｓａｉ，Ｙｕｒｏｎｇ Ｙａｎ（９６３）
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｅ　 Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ ａｎｄ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｕｂｕｌａｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｓｈｕｊｉｅ Ｚｈａｎｇ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｓｈｕｊｉｎｇ Ｐｅｎｇ （９６４）
!!!

Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ Ａｎｔｉ － Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ ｒａｙ ｏｆ Ｂ． ｍｏｒｉ Ｓｉｌｋ Ｆａｂｒｉｃｓ ｔｒｅａｔｅｄ ｗｉｔｈ Ａｌｏｅ Ｎａｎｏ － Ｓｉｌｖｅｒ

Ｘｉａｏｃｕｉ Ｈｕａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ （９６７）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄａｍｐｉｎｇ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｎｏｖｅｌ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｈｙｂｒｉｄｓ ｏｆ Ｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅｄ Ｎｉｔｒｉｌｅ Ｒｕｂｂｅｒ ａｎｄ Ｈｉｎｄｅｒｅｄ Ｐｈｅｎｏｌｓ

Ｑｉｘｉａ Ｌｉｕ，Ｈｕｉｐｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉｏｎｇ Ｙａｎ（９７０）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔｈｒｅｅ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｌｙ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍｉｃｒｏｓｔｒｉｐ Ａｎｔｅｎｎａｓ ｗｉｔｈ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｆｅｅｄｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｌａｎ Ｙａｏ，Ｆｕｊｕｎ Ｘｕ，Ｘｉｎ Ｗａｎｇ，Ｄａ Ｚｈａｏ，Ｍｕｗｅｎ Ｊｉａｎｇ，Ｙｉｐｉｎｇ Ｑｉｕ（９７４）
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆｉｎｉｔｅ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｏｏｓｔｅｒ Ｄｉａｐｈｒａｇｍ Ｈａｏ Ｚｈａｎｇ，Ｌｅｉ Ｓｕｎ，Ｊｉａｎｗｅｉ Ｍａ （９７６）
!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｆｉｒｅ Ｒｅｔａｒｄａｎｔ Ｆｉｎｉｓｈ ｏｆ Ｆｌａｘ ａｎｄ Ｊｕｔｅ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｈｉｈｕｉ Ｇａｏ，Ｌａｉｊｉｕ Ｚｈｅｎｇ （９８０）
!!!!!!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｎ Ｅａｓｙ Ｓｈａｐｅ ａｎｄ Ｅａｓｙ Ｃａｒｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＰＴＴ Ｓｈａｐｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｌｉｈｕａｎ Ｚｈａｏ，Ｆｕｍｅｉ Ｗａｎｇ，Ｌｉ Ｑｉｎ（９８５）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ ａｎｄ Ｆｒａｃｔｕｒｅ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｉｇｈ － ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｆｉｂｅｒｓ Ｊｉａｎｇｗｅｉ Ｙａｏ，Ｙｅ Ｌｉ（９９０）
!!!!!

Ｔｈｅｒｍａｌ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ｔｒｉａｎｇｌｅ Ｈｏｌｌｏｗ Ｆｉｂｅｒ

Ｗｅｎｌｉａｎｇ Ｘｕｅ，Ｍｅｎｇｙｕａｎ Ｗｅｉ，Ｌｏｎｇｄｉ Ｃｈｅｎｇ，Ｘｉｕｌｉ Ｇａｏ（９９５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅ Ｐｈａｓｅ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｏｆ Ｎｉ － Ｔｉ Ｓｈａｐｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ａｌｌｏｙ （ＳＭＡ）Ｆｉｂｒｅ ｂｙ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
　 　 Ｍｅｔｈｏｄ Ｌｅｉ Ｘｕ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｓｈｕｊｉｅ Ｚｈａｎｇ，Ｑｉｕｈｏｎｇ Ｙａｎｇ（９９８）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·３１·



Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ ＰＣＭｓ ｆｏｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ ｂｙ ｔｈｅ Ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｅｍｕｌｓｉｏｎ

Ｊｉｎ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉｍｉｎｇ Ｚｏｕ，Ｙｉｎｇ Ｔａｎ，Ｓｕ Ｘｕ，Ｌｅｉ Ｚｈｏｎｇ （１００３）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｔｈｅｒｍｏ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｈｉｇｈ － ｌｏｗ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

Ｊｉｎｊｉｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（１００７）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅｒｍａｌ Ｒａｄｉａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ｏｆ Ａｌｕｍｉｎｉｚｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ ｆｏｒ Ｆｉｒｅｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｌｉｃａｉ Ｈａｏ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ（１０１０）
!!!!!

Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ Ｆｉｒｅｆｉｇｈｔｅｒ Ｔｕｒｎｏｕｔ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｉｎｃｒｅａｓｅｄ Ｅａｓｅ ｏｆ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ

Ｊｕｎ Ｌｉ，Ｍｉａｏ Ｙｕ，Ｘｉａｎｇｈｕｉ Ｚｈａｎｇ （１０１３）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ Ｆｌａｍｍａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｉｎｆａｎｔｓ’Ａｐｐａｒｅｌ Ｆａｂｒｉｃ
Ｊｉｑｕｎ Ｌｉ，Ｓｈｕｈｕａ Ｙｕａｎ，Ｙａｗｅｎ Ｇａｎ，Ｘｉａｎｇｆｅｎｇ Ｒａｎ （１０１７）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｓｉｌｖｅｒ Ｆｉｂｅｒ

Ｌｉｎｇ Ｌｉｎ，Ｗｅｎｚｈｏｎｇ Ｇｏｎｇ，Ｓｈａｏｊｕａｎ Ｃｈｅｎ，Ｊｉａｎｗｅｉ Ｍａ，Ｄｏｎｇｍｅｉ Ｓｕ，Ｓｈａｎｙｕａｎ Ｗａｎｇ（１０２１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｗｏｏｌ Ｆｉｂｅｒ Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｑｉａｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｉｄｏｎｇ Ｙｕ （１０２４）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｆａｂｒｉｃｓ ｏｆ Ｎａｎｏ － ＺｎＯ ｉｎ Ｓｉｔｕ ａｎｄ Ａｎｔｉ － ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｗｅｉｇｕｏ Ｄｏｎｇ，Ｈｕａｎ Ｌｉ（１０２７）
!!!!!!

Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ Ｉｍｐａｃｔ ａｎｄ Ｔｅｎｓｉｌｅ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｈｒｅｅ － ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ Ｗｏｖｅｎ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ

Ｈｕａｎ Ｌｉ，Ｗｅｉｇｕｏ Ｄｏｎｇ（１０３２）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ａｌｇｉｎａｔｅ Ｆｉｂｅｒ ｗｉｔｈ Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｐｉｎｇ Ｚｈｕ，Ｃｈｕａｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｕｙｉｎｇ Ｓｕｉ（１０３５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｅｓｔ ａｎｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ Ｐｅａｒｌ Ｆｉｂｅｒ Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｓｈｉｒｔ Ｆａｂｒｉｃ

Ｄｏｎｇｐｉｎｇ Ｌｉ，Ｙｉｘｕａｎ Ｆｅｎｇ，Ｚｈｕ Ｚｈｕ，Ｊｉａｙａｎ Ｒｏｎｇ（１０３９）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｗｏ Ｋｉｎｄｓ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎｓ Ａｎｄ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ Ｔｅｓｔｉｎｇ ｏｆ Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｆａｂｒｉｃ Ｋｅｙｂｏａｒｄ Ｍａｔｒｉｘ Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｍｅｉｌｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ，Ｚｈａｎｇａｎｇ Ｗａｎｇ（１０４２）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎａｎｏ Ｓｕｒｆａｃｅ Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ ｏｎ Ａｒａｍｉｄ Ｈｉｇｈ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｆａｂｒｉｃ ｔｏ Ｉｍｐｒｏｖｅ ｉｔｓ Ａｎｔｉ ＵＶ Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ

Ｌｉｄａｎ Ｓｏｎｇ，Ｓｈｕｑｉｎ Ｗｅｎ，Ｇｕｏｗｅｎ Ｓｏｎｇ（１０４６）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｎ Ｓｏｕｎｄ Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ ＰＮＢＲ ／ ＰＶＣ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ

Ｚｈｕｏ Ｓｈｉ，Ｙａｑｉｎ Ｆｕ，Ｌａｉｍｉｎｇ Ｙｕ，Ｔｉａｎｂｉｎｇ Ｙａｎｇ（１０４８）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｓｏｌａｒ Ｃｅｌｌ ｏｎ ｔｈｅ Ａｉｒ － ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｄ Ｊａｃｋｅｔ Ｊｉｙｅｏｎ Ｌｅｅ，Ｙｅｌｅｅ Ｊｕｎｇ，Ａｒａ Ｃｈｏ，Ｅｕｎａｅ Ｋｉｍ（１０５２）
!!

Ｔｈｅｒｍｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｓｈａｐｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ Ｂｒａｉｄｅｄ Ｓｔｅｎｔ Ｕｓｉｎｇ Ｆｉｎｉｔｅ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｍｅｔｈｏｄ

Ｔａｅ Ｊｉｎ Ｋａｎｇ，Ｊｕ Ｈｙｕｎ Ｋｉｍ，Ｗｏｏｎｇ Ｒｙｅｏｌ Ｙｕ（１０５４）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｈｉｅｌｄｉｎｇ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ Ｃｏｐｐｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｎ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｆａｂｒｉｃ

Ｒ． Ｈ． Ｇｕｏ，Ｓ． Ｑ． Ｊｉａｎｇ，Ｃ． Ｗ． Ｍ． Ｙｕｅｎ，Ｍ． Ｃ． Ｆ． Ｎｇ（１０５６）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｒｅｅ － ｓｃａｌｅ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ ａｎｄ Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｆａｂｒｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｗｅｉｊｉｅ Ｘｉａ，Ｂｅｎ Ｎａｄｌｅｒ（１０５８）
!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｃｔｉｖａｔｅｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒｓ ｉｎ Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌ Ｃａｔｈｏｄｅ Ｆｉｌｔｅｒ Ｍｅｄｉａ Ｗｅｉ Ｌｉｕ，Ｓａｂｉｔ Ａｄａｎｕｒ（１０６０）
!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｈｉｅｌｄｉｎｇ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ Ｃｏｐｐｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｎ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｆａｂｒｉｃ

Ｒ． Ｈ． Ｇｕｏ，Ｓ． Ｑ． Ｊｉａｎｇ，Ｃ． Ｗ． Ｍ． Ｙｕｅｎ，Ｍ． Ｃ． Ｆ． Ｎｇ，Ｇ． Ｈ． Ｚｈｅｎｇ（１０６３）
!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｈｏｔｏ － ｉｎｄｕｃｅｄ Ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｈｏｔｏｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｆｉｂｒｅｓ

Ｈｕ Ｚｈａｎｇ，Ｋｅｉｔｈ Ｒ． Ｍｉｌｌｉｎｇｔｏｎ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ （１０６４）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·４１·



Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｉｎ Ｉｎｔｉｍａｔｅ Ａｐｐａｒｅｌ Ｄｅｓｉｇｎ

Ｓ． Ｑ． Ｊｉａｎｇ，Ｇ． Ｘ． Ｙｕａｎ，Ｊ． Ｙｉｐ，Ｒ． Ｈ． Ｇｕｏ，Ｌ． Ｚｈａｎｇ（１０６６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌａｙｅｒｅｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ ／ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ Ｎａｎｏｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｓｅｕｎｇｓｉｎ Ｌｅｅ（１０６７）
!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｎｏｖｅｌ Ｍａｃｒｏ ／ Ｎａｎｏ Ｎｏｎｗｏｖｅｎ ｗｉｔｈ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ － ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ：Ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ａｉｒ Ｇａｐ
Ｚｈｉｑｉｎ Ｐｅｎｇ，Ｙｏｉｃｈｉｒｏ Ｙｏｓｈｉｄａ，Ｓａｃｈｉｋｏ Ｓｕｋｉｇａｒａ（１０６９）

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ ｏｆ Ｂａｃｔｅｒｉａｌ Ａｄｈｅｓｉｏｎ ｏｎ Ｆｉｂｒｏｕｓ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｊｕｄｙ Ｗ． Ａｒｎｏｌｄ，Ｊ． Ｖｉｎｃｅｎｔ Ｅｄｗａｒｄｓ（１０７１）
!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｅｔｈｙｌ Ｅｓｔｅｒ Ｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄａｔｅｓ ｏｎ Ｆｌａｍｅ Ｒｅｔａｒｄａｎｃｙ ａｎｄ Ｂｕｒｎｉｎｇ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ

Ｓａｂｙａｓａｃｈｉ Ｇａａｎ，Ｓａｌｉｍｏｖａ Ｖｉｋｔｏｒｉｙａ，Ｈｅｕｂｅｒｇｅｒ Ｍａｎｆｒｅｄ，Ｓｔｅｆａｎ Ｒａｂｅ（１０７２）
!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｆ　 Ｒｅｔａｉｌｉｎｇ，Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ，ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ａ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｉｍｐｕｌｓｅ Ｂｕｙｉｎｇ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ ａｎｄ Ｋｏｒｅａｎ Ｃｏｌｌｅｇｅ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ

Ｘｉａｏｘｕ Ｚｈａｎｇ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１０７４）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ａｐｐａｒｅｌ Ｏｎｌｉｎｅ － ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ ｉｎ Ｓｈａｎｇｈａｉ ａｎｄ Ｓｅｏｕｌ Ｗｅｉｒａｎ Ｌｉｕ，Ｙｉｘｉｏｎｇ Ｙａｎｇ，Ｋｉｍ Ｊｉｗｏｎ（１０７８）
!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｂｒａｎｄ Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ Ｓｍａｌｌ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｘｉａｏｐｅｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｃｈｅｎ Ｚｈａｏ，Ｆａｎｇｌｏｎｇ Ｚｈｕ（１０８２）
!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ，Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｎｄ Ｋｏｒｅａｎ’ｓ Ｉｎｈｅｒｉｔａｎｃｅ ｏｆ Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ
Ｘｉａｏｆｅｎｇ Ｊｉａｎｇ，Ｆａｎｇ Ｑｉｎ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１０８６）

!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｈｏｎｇｙａｎ Ｌｉ（１０８９）
!!!!!!!

Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｏｄｅｒｎ Ｂｒａｎｄ：Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ ｏｆ Ｌｉｆｅ Ｓｔｙｌｅ Ｃｈｅｎｙｉ Ｊｉｎ，Ｍｕｑｉｎｇ Ｍａ（１０９３）
!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｃｈａｎｇｅ Ｔｒｅｎｄ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄｉｓｔｒｅｓｓ ａｎｄ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

Ｈａｉｙａｎ Ｚｈｅｎｇ，Ｍｉｎｇ Ｘｕ，Ｚｈｏｎｇｇａｎｇ Ｌｉｕ（１０９７）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｉｎ ａ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｃｈｏｏｌ Ｍｉｎ Ｚｈａｎｇ，Ｙａｎ Ｊｉａｎｇ（１１０４）
!!!!!!!!!!!!!!

Ｍ＆Ａ Ｐｒｉｃｉｎｇ Ｄｅｃｉｓｉｏｎ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｘｔｉｌｅ ａｎｄ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｃｏｍｐａｒａｂｌｅ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ

Ｈｕｉｊｕａｎ Ｘｕ，Ｙｕｂｉｎ Ｚｈｏｕ，Ｙｉｘｉｏｎｇ Ｙａｎｇ（１１０８）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｍｏｄｅｌｉｎｇ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｙｏｕｎｇ Ｍｅｎ’ｓ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ Ｂｅｈａｖｉｏｒｓ
Ｗｅｎｗｕ Ｘｕ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１１１２）

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｈａｎ Ｃｏｎｇ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ Ｇａｏ（１１１６）
!!!!

Ｔｈｅ Ｐｌａｙｅｒｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｔｅｘｔｉｌｅ ａｎｄ Ａｐｐａｒｅｌ Ｖａｌｕｅ Ｃｈａｉｎ ａｎｄ Ｔｈｅｉｒ Ｄｅｃｉｓｉｏｎ Ｒｏｌｅｓ

Ｂｉｎｇｑｉｎｇ Ｙｕ，Ｚｈｕｏｊｕｎ Ｄｉｎｇ，Ｑｉｎｇｌｉａｎｇ Ｇｕ（１１２０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｍｏｄｅｌ ｏｆ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ’ｓ Ｐｕｒｃｈａｓｅ Ｄｅｃｉｓｉｏｎ － ｍａｋｉｎｇ ｏｎ Ｆａｓｔ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｂｒａｎｄｓ Ｍｉｎ Ｌｉ，Ｊｉｎｇ Ｚｈｕ，Ｘｉｎ Ｗａｎｇ（１１２４）
!!!!

Ａ Ｎｅｗ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｐｐａｒｅｌ Ｍａｒｋｅｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｍｅｔｈｏｄ———Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ａｐｐａｒｅｌ
　 　 Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｃｈｉｎａ ＶＳ Ｆｒａｎｃｅ Ｊｉｎｇｂｏ Ｘｉａ，Ｌｉａｎｘｕ Ｙａｎｇ，Ｍｉｎｇ Ｘｕ（１１２８）

!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｂｒａｎｄｓ—Ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ
Ｙｕｘｉｕ Ｙａｎ，Ｘｉｕｊｕａｎ Ｈｕ，Ｚｉｍｉｎ Ｊｉｎ（１１３４）

!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｉｎ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ Ｂｅｈａｖｉｏｒｓ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｍａｌｅ Ｃｏｌｌｅｇｅ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ ａｎｄ Ｆｅｍａｌｅｓ

Ｆａｎｇ Ｑｉｎ，Ｈａｉｙａｎ Ｌｕ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１１３９）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·５１·



Ｔｈｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｓｉｌｋ Ｓｔｏｃｋｉｎｇｓ ａｎｄ Ｔｈｅｉｒ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｍａｒｋｅｔ ｉｎ Ｃｈｉｎａ

Ｑｉｎｇ Ｙｅ，Ｄａｎｎｉ Ｗａｎｇ，Ｍｉｎｇ Ｘｕ（１１４２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｒｉｓｋ ｆｏｒ Ｓｐｏｒｔｓｗｅａｒ Ｆｉｒｍｓ ｉｎ Ｅｍｐｌｏｙｉｎｇ Ａｔｈｌｅｔｅｓ ｔｏ Ｅｎｄｏｒｓｅ Ｂｒａｎｄｓ

Ｚｈｏｎｇｇａｎｇ Ｌｉｕ，Ｍｉｎｇ Ｘｕ，Ｈａｉｙａｎ Ｚｈｅｎｇ （１１４９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ

Ｗｅｎ Ｆｅｎｇ，Ｗｅｉ Ｐａｎ，ＹｕＬｉａｎ Ｚｈａｎｇ（１１５５）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ａｄｖａｎｔａｇｅｓ ａｎｄ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ｅｄｇｅｓ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔｅｘｔｉｌｅ ａｎｄ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｔ ｔｈｅ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｓｔａｇｅ

Ｌｉｎｇ Ｓｕｎ （１１５７）
!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｃｅｎｔ Ｔｒｅｎｄｓ ｉｎ Ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｉｂｅｒｓ，Ｙａｒｎｓ，Ｆａｂｒｉｃｓ ｆｏｒ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
Ｒａｄｈａｌａｋｓｈｍｉ Ｙ． Ｃｈｅｎｎａｉａｈ，Ｇｕｒｕｍｕｒｔｈｙ Ｋ． Ｓａｔｙａｎａｒａｙａｎａｒａｏ，Ｇｕｒｕｍｕｒｔｈｙ Ｂ． Ｒａｍａｉａｈ（１１６１）

!!!!!!!!!

!!!!!!!!

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｎ Ｄｏｇ Ａｐｐａｒｅｌ ｆｏｒ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

Ｙｕｎｙｉ Ｗａｎｇ，Ｊｕｎ Ｌｉ，Ｌｉｎｌｉｎ Ｈｕａｎｇ，Ｘｉｎ Ｌｉｕ（１１６３）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｇ　 Ｆａｓｈｉｏｎ Ｄｅｓｉｇｎ，Ｈｉｓｔｏｒｙ，ａｎｄ Ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ

３Ｄ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｇａｒｍｅｎｔ ｆｒｏｍ Ａ Ｓｉｎｇｌｅ ２Ｄ Ｉｍａｇｅ Ｈｏｎｇｙａｎ Ｌｉｕ （１１６５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｙ ｉｎ Ｆｏｒｍ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｆｒａｃｔａｌ ａｎｄ Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｐａｔｔｅｒｎｓ

Ｙｉｎｇ Ｔａｎｇ，Ｋｕａｎｊｕｎ Ｆａｎｇ （１１６９）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ａｎｃｉｅｎｔ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｉｎ Ｃｈｉｎａ Ｑｉｕｌｉｎｇ Ｃａｏ，Ｓｕｋａｎｇ Ｚｈｕ，Ｈｕｉｊｉｎｇ Ｚｈａｏ，Ｈｅｎｇｘｉａｎ Ｔｕ（１１７５）
!

Ａｎ Ｉｎｔｅｇｅｒ Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ Ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ Ｕｎｉｆｏｒｍ Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ｓｉｓｉ Ｚｈａｎｇ （１１７８）
!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｌａｙｅｒｅｄ Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｆａｂｒｉｃｓ ｗｉｔｈ Ｍｏｉｓｔｕｒｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｍｏｄｅｌ

Ｈｕａ Ｌｉｕ，Ｙｉｓｏｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｗｅｉｙｕａｎ Ｚｈａｎｇ（１１８２）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｒａｉｄｅｄ Ｒｉｂｂｏｎ ｗｉｔｈ Ｃｈｅｃｋｅｄ ａｎｄ Ａｎｉｍａｌ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｕｎｅａｒｔｈｅｄ ｆｒｏｍ Ｙｉｎｇｐａｎ Ｈｕｉ Ｌｉｕ，Ｆｅｎｇ Ｚｈａｏ（１１８６）
!!

Ａｎ Ａｄａｐｔｉｖｅ ＭＴＭ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｂｏｄｙ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｇｕａｎｂｉｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｎｂｉｎ Ｚｈａｎｇ（１１９０）
!!!!!!!!!!!

Ｄａｔａ Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ ｏｆ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｖｅｃｔｏｒ Ｄａｔａｂａｓｅ Ｊｕｎ Ｌｉｎｇ，Ｘｉｎｘｉｎｇ Ｇｕｏ，Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ（１１９５）
!!!!!!!!!!

Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｅｍａｎｄ ｏｆ ａｎ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｎｅｔｉｚｅｄ Ｃｕｓｔｏｍ － ｍａｄｅ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ

Ｈｕｉ Ｗａｎｇ，Ｊｕｎｑｉ Ｋｏｎｇ，Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ，Ｊｕｎ Ｌｉｎｇ（１１９８）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｗｉｎｄ Ｖｅｌｏｃｉｔｙ ａｎｄ Ｗａｌｋｉｎｇ Ｓｐｅｅｄ ｏｎ ｔｈｅ Ｔｈｅｒｍａｌ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｏｕｔ Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｉｒ Ｌａｙｅｒ ｏｆ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ

Ｙａｏ Ｙｕ，Ｘｉａｏｍｉｎｇ Ｑｉａｎ，Ｊｉｎｔｕ Ｆａｎ，Ｒｕｉ Ｗａｎｇ（１２０２）
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｕｐｇｒａｄｉｎｇ ｉｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ：Ａ Ｃａｓｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ａｐｐａｒｅｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ
Ｌｉｎｆｅｉ Ｚｈａｏ，Ｚｈｕｏｊｕｎ Ｄｉｎｇ，Ｑｉｎｇｌｉａｎｇ Ｇｕ（１２０７）

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ａｎａｌｙｔｉｃ Ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ Ｃｏｎｔｅｎｔｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｄａｔａ ｏｆ Ｈｕｍａｎ Ｃｏｎｔｏｕｒ Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ，Ｘｉ Ｓｈｅｎ（１２１２）
!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｈｕｍａｎ Ｂｏｄｙ Ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ Ｃｕｒｖｅｓ’Ｍｏｄｅｌ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ，Ｃｈｅｎ Ｌｕ，Ｈｕｉ Ｗａｎｇ （１２１６）

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｋｎｉｔｔｅｄ Ｆａｂｒｉｃｓ’Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｄｅｓｉｇｎ
Ｙｕｍｅｉ Ｃｕｉ，Ａｉｍｅｉ Ｚｈａｎｇ，Ｈｅｎｇ Ｚｈｏｎｇ（１２２０）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｈｕｍａｎ Ａｐｐａｒｅｌ Ｃｏｎｔｏｕｒ Ｄａｔａ Ｐｌａｔ Ｘｉａｏｍｅｉ Ｓｈａｎｇ，Ｗｅｉ Ｗａｎｇ，Ｈｕｉ Ｗａｎｇ（１２２３）
!!!
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Ｖｉｓｕａｌ Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｆｅｍａｌｅ Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅｎｅｓｓ

Ｌｉｌｉ Ｚｈａｉ，Ｘｉａｏｍｉｎｇ Ｑｉａｎ，Ｒｕｉ Ｗａｎ，Ｊｉｎｔｕ Ｆａｎ，Ｈｅｙｕｅ Ｗｅｉ（１２２６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｃｏｓｔｕｍｅ Ｒｕｌｅｓ ｏｎ Ｆｉｖｅ Ｅｄｉｔｉｏｎｓ ＜ Ｔｈｅ Ｃｏｄｅｓ ｏｆ Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｑｉｎｇ ＞ Ｙｅｈｏｎｇ Ｗａｎｇ，Ｙａｎ Ｊｉａｎｇ（１２３２）
!!!!!!

Ａｎ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｙｏｕｎｇ Ｆｅｍａｌｅ Ｂｒｅａｓｔ Ｔｙｐｅ Ｄａｎｐｉｎｇ Ｌｉｕ，Ｙａｎ Ｊｉａｎｇ（１２３５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｎｔｈｒｏｐｏｍｅｔｒｙ ｏｆ Ｙｏｕｎｇ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｌｅｓ ｉｎ Ｚｈｅｊｉａｎｇ ｆｏｒ Ａｐｐａｒｅｌ Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ

Ｑｉｍｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｗｅｎｂｉｎ Ｚｈａｎｇ，Ｗｅｉｙｕａｎ Ｚｈａｎｇ（１２３９）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ ｏｆ Ｔｈｒｅｅ Ｇａｒｍｅｎｔ Ｓｌｅｅｖｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ Ｘｉａｎｇｈｕｉ Ｚｈａｎｇ，Ｊｕｎ Ｌｉ，Ｙｕｎｙｉ Ｗａｎｇ （１２４３）
!!!!!

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏｎｇ Ｓｈａｎ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ Ｇａｏ（１２４９）
!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ａｐｐａｒｅｌ ＣＩＭＳ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ＸＭＬ

Ｙｉｎｇｌｉｎ Ｌｉ，Ｌｉａｎｈｅ Ｙａｎｇ，Ｎａｉｊｉｅ Ｈｕ，Ｙｉｎｇｚｈｏｎｇ Ｌｉ（１２５３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｓａｆｅｔｙ ａｎｄ Ｈａｒｍｌｅｓｓｎｅｓｓ ｆｏｒ Ｐｒｅｇｎａｎｔ Ｗｏｍｅｎ，Ｂａｂｉｅｓ ａｎｄ Ｔｏｄｄｌｅｒｓ’Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｘｉａｎｗｅｉ Ｓｈａｏ（１２５７）
!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｓ’Ｆａｖｏｒｉｔｅ Ｈｕｅ ａｎｄ Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｓｉｌｋ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ
Ｇｕｏｑｉ Ｃｈｅｎ，Ｓｈａｎｓｈａｎ Ｗａｎｇ，Ｘｉａｏｈｕｉ Ｘｕ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１２６２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｓｅｎｓｏｒｙ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｌｏｒ Ｖａｌｕｅ ｏｎ Ｓｉｌｋ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ

Ｓｈａｎｓｈａｎ Ｗａｎｇ，Ｇｕｏｑｉ Ｃｈｅｎ，Ｘｉａｏｈｕｉ Ｘｉｕ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１２６５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ Ｔｒｅｎｄ ｏｆ Ｓｐｏｒｔｓ Ａｐｐａｒｅｌ Ｄｅｓｉｇｎ Ｊｉｎｇｙｕ Ｃｈｅｎ（１２６８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｍａｋｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ Ｑｉｎｇ Ｄｒａｇｏｎ Ｒｏｂｅ Ｙｅｈｏｎｇ Ｗａｎｇ，Ｆｅｎｇ Ｚｈａｏ（１２７１）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｂｕｓｔ Ｄａｒｔ’ｓ Ａｎｇｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ３Ｄ Ｓｃａｎ Ｂｏｄｙ Ｗｅｉｊｕａｎ Ｙｕａｎ，Ｊｕｎｑｉａｎｇ Ｓｕ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１２７５）
!!!!!!!!

Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ Ｐｈｅｎｏｍｅｎａ ｏｆ Ａｐｐａｒｅｌ

Ｘｉａｎｇｒｏｎｇ Ｘｉ，Ｇｕｏｈｕａ Ｗａｎ，Ｎａｏｋｏ Ａｂｕｒａｙａ，Ｋａｚｕｈｉｒｏ Ｍｕｒａｙａｍａ，Ｉｓａｏ Ａｊｉｋｉ （１２７９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!

Ｎａｔｕｒａｌ Ａｎｔｉ － ｂａｃｔｅｒｉａｌ ａｎｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｕｎｄｅｒｗｅａｒ Ｄｏｎｇｐｉｎｇ Ｌｉ，Ｍａｉ Ｎｉ，Ａｉｍｉｎ Ｔｏｎｇ，Ｙａｎｘｉａ Ｙｕ（１２８６）
!!!!!!

Ｄｅｓｉｇｎ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｉｌｖｅｒ － ｃｏａｔｅｄ Ｌｉｎｇｅｒｉｅ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｓ． Ｑ． Ｊｉａｎｇ，Ｇ． Ｘ． Ｙｕａｎ，Ｊ． Ｙｉｐ，Ｒ． Ｈ． Ｇｕｏ，Ｌ． Ｚｈａｎｇ（１２８９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａ Ｎｏｖｅｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ Ｃｌａｓｓｉｆｙ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅ Ｂｏｄｙ Ｔｙｐｅ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｆｅｍａｌｅ Ａｄｕｌｔｓ ｂｙ Ｕｓｉｎｇ Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ

　 　 Ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｃｌｕｓｔｅｒ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ Ｘｉａｏｌｉ Ｈｕ，Ｗｅｉｙｕａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｗｅｎｂｉｎ Ｚｈａｎｇ（１２９３）
!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｅａｔｕｒｅ Ｓｉｚｅｓ ｏｆ Ｈｕｍａｎ Ｂｏｄｙ ｏｎ Ａｐｐａｒｅｌ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｄｅｓｉｇｎ Ｊｉｎｓｏｎｇ Ｄｕ，Ｍｉｎ Ｗａｎｇ （１２９８）
!!!!!!!!!

Ｍｅｓｏ － ＦＥ Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ ｏｆ ３Ｄ Ｆｉｖｅ － ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｂｒａｉｄｅｄ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ Ｊｉｎｃｈａｏ Ｌｉ，Ｌｉ Ｃｈｅｎ（１３０２）
!!!!!!!!!!!!

Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｃａｕｓｅｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｇｉｒｄｌｅ Ｕｓｉｎｇ Ｈｅａｒｔ Ｒａｔｅ Ｖａｒｉａｂｉｌｉｔｙ Ｐｏｗｅｒ Ｓｐｅｃｔｒａｌ ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｗｅｎｂｉｎ Ｚｈａｎｇ，Ｌｉｎｇ Ｙｉｎ，Ｌｅｉ Ｘｉａ（１３０６）
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｒａｓｓｉｅｒｅ Ｓｈｏｕｌｄｅｒ Ｓｔｒａｐｓ ｗｉｔｈ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ Ｅｌａｓｔｉｃ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ ｏｎ Ｂｏｄｙ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ

Ｙｕｎｙｉ Ｗａｎｇ，Ｚｉｗｅｉ Ｈｕａｎｇ，Ｊｕｎ Ｌｉ，Ｚｈｉｙｉｎｇ Ｚｈｅｎｇ （１３１１）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｚｈｅｎｇ Ｃａｎｇ Ｙｕａｎ’ｓ Ｓｔｒｅａｍｅｒ ｉｎ Ｊａｐａｎ ｔｏ ｔｈｅ Ｓｉｌｋ Ｒｏａｄ’ｓ Ｈｅｎｇ Ｚｈｏｎｇ（１３１６）
!!!!!!!!!!!!

Ｆｉｔ ａｎｄ Ｔｉｇｈｔ － ｆｉｔ Ｇａｒｍｅｎｔ Ｄｅｓｉｇｎ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｐａｒａｍｅｔｅｒｉｚｅｄ ３Ｄ Ｓｋｅｔｃｈｉｎｇ Ｙｕｅｑｉ Ｚｈｏｎｇ（１３２０）
!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ ｏｆ Ｍｉｄｄｌｅ ａｎｄ Ｏｌｄ － ａｇｅｄ Ｆｅｍｉｎｉｎｅ Ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｚｅ

Ｘｉａｏｈｕｉ Ｘｕ，Ｆｅｉ Ｔａｎ，Ｘｉｕｌｉ Ｈｕａｎｇ，Ｇｕｏｌｉａｎ Ｌｉｕ（１３２５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｏｐｔｉｃａｌ Ｉｌｌｕｓｉｏｎ ｉｎ Ｃｌｏｔｈｉｎｇ Ｄｅｓｉｇｎ Ｙｕｆｕ Ｓｈａｎ（１３２９）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅａｓｅ Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ａｐｐａｒｅｌ Ｆｉｔ Ｈｅｙｕｅ Ｗｅｉ，Ｘｉｏｎｇｍｉｎｇ Ｑｉａｎ，Ｙｕｆｕ Ｓｈａｎ（１３３５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ Ｃｏｓｔｕｍｅ Ｍｅｒｃｈａｎｄｉｓｅ Ｌａｙｏｕｔ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ＡＨＰ Ｘｉａｏｙｕｎ Ｗａｎｇ（１３３８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｈ　 Ｍｅｄｉｃａｌ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ

Ｔｈｅ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｃｈｅｓｔ Ｗａｌｌ

Ｙｅ Ｚｈｅｎｇ，Ｑｉｎｇｄｏｎｇ Ｃｈｅｎ，Ｊｉｅ Ｚｈａｏ，Ｆａｍｉｎｇ Ｈｕａｎｇ，Ｊｕｎ Ｗａｎｇ（１３４４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｕｌｔｉ － Ｌａｙｅｒｅｄ Ｔｕｂｕｌａｒ Ｓｃａｆｆｏｌｄ Ｂａｓｅｄ ｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ ＰＣＬ － Ｇｅｌａｔｉｎ ／ Ｃｈｉｔｏｓａｎ Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ

　 Ｙｏｎｇｆａｎｇ Ｑｉａｎ，Ｑｉｎｆｅｉ Ｋｅ，Ｍａｒｔｉｎ Ｗ． Ｋｉｎｇ，Ｘｉｕｍｅｉ Ｍｏ（１３４８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｎｏｖｅｌ ＰＶＡ ／ ＣＭＣ ／ ＨＡＰ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ ｆｏｒ Ｂｏｎｅ Ｔｉｓｓｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

Ｊｉａｎｇｙｕｅ Ｚｈｏｕ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｌｉｎｇｌｉ Ｌｉ，Ｊｉａｎｍｉｎ Ｊｉａｎｇ （１３５０）
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｓｉｌｋ Ｆａｂｒｉｃ Ｔｒｅａｔｅｄ ｗｉｔｈ ＨＢＰ － ＨＴＣ

Ｄｅｓｕｏ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｆｅｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ（１３５３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｔｅｘｔｉｌｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｈｏｓｐｉｔａｌ Ｗｅｎｗｅｉ Ｌｉｕ，Ｌｕ Ｗａｎｇ（１３５８）
!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｅｔｈｙｌ Ａｌｃｏｈｏｌｓ ｏｎ Ｐｌａｓｍａ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ ＵＨＭＷＰＥ Ｆｉｂｅｒｓ

Ｒａｎｘｉｎｇ Ｌｉ，Ｆａｎｇ Ｃａｉ，Ｙｉｎｇ Ｗｅｎ，Ｋｕｎ Ｆｕ，Ｙｕｙａｎ Ｈｏｎｇ，Ｌｉａｎｇ Ｇｅ（１３６３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎ Ｖｉｔｒｏ Ｍｉｎｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｕｒｆａｃｅ － ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ Ｐｏｌｙｃａｐｒｏｌａｃｔｏｎｅ Ｓｃａｆｆｏｌｄｓ ｉｎ Ｓｉｍｕｌａｔｅｄ Ｂｏｄｙ Ｆｌｕｉｄ

Ｌｉｎｇｌｉ Ｌｉ，Ｇｕａｎｇ Ｌｉ，Ｊｉａｎｇｙｕｅ Ｚｈｏｕ，Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｊｉａｎｇ （１３６７）
!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３Ｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｓｃａｆｆｏｌｄｓ ｆｏｒ Ｂｌｏｏｄ Ｖｅｓｓｅｌ Ｔｉｓｓｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓａｎｇｗｏｎ Ｃｈｕｎｇ，Ｓｏｏ － Ｈｙｕｎ Ｋｉｍ Ｍａｒｔｉｎ Ｗ． Ｋｉｎｇ（１３７０）
!!!

Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ ａｎｄ Ｗａｔｅｒ Ｒｅｐｅｌｌｅｎｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｗｏｖｅｎ Ｆａｂｒｉｃ ｆｏｒ Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｒｅｕｓａｂｌｅ Ｇｏｗｎｓ

Ｖｕ Ｔｈｉ Ｈｏｎｇ Ｋｈａｎｈ，Ｌｅ Ｈｕｕ Ｃｈｉｅｎ，Ｐｈａｍ Ｄｕｃ Ｄｕｏｎｇ，Ｎｇｕｙｅｎ Ｔｕａｎ Ａｎｈ，Ｔｒａｎ Ｔｈｉ Ｐｈｕｏｎｇ Ｔｈａｏ（１３７２）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!

Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｂｒａｉｄｅｄ Ｓｕｔｕｒｅｓ

Ｊｏｎ Ｒｅｉｎｐｒｅｃｈｔ，Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｔｈｏｍａｓ，ＰｈＤ，Ｊｏｓｅｐｈ Ｈｏｔｔｅｒ，ＰｈＤ（１３７４）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ Ｂｉｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｆｉｂｅｒｓ ｆｒｏｍ Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｓｏｕｒｃｅｓ

Ｒｕｄｏｌｆ Ｈｕｆｅｎｕｓ，Ｊ． ｒｎ Ｌüｂｂｅｎ，Ｋａｔｈａｒｉｎａ Ｍａｎｉｕｒａ，Ｓａｎｄｒｏ Ｄｉｌｅｔｔｏｓｏ，Ｍａｎｆｒｅｄ Ｚｉｎｎ（１３７６）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!

Ａ Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ Ｖｉｅｗ ｏｎ Ｆｉｂｒｏｕｓ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｈａｖｉｎｇ ｔｈｅ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｓｅｐａｒａｔｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ ｆｒｏｍ ｉｔｓ Ｍｅｄｉｕｍ

Ｔ． Ｍａｔｓｕｏ，ＳＣＩ － ＴＥＸ （Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ）（１３７９）
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｈｅａｒｔ Ｖａｌｖｅ Ｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ：Ｆａｂｒｉｃ Ｌｏｎｇ － ｔｅｒｍ Ｄｕｒａｂｉｌｉｔｙ Ｆｒｅｄｅｒｉｃ Ｈｅｉｍ，Ｂｕｐｈｅｎｄｅｒ Ｇｕｐｔａ（１３８１）
!!!!!!!!

Ａｔｒａｕｍａｔｉｃ Ｂｒａｉｄｅｄ Ｓｔｅｎｔ ｆｏｒ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｖａｌｖｅ Ｅｎｄｏｐｒｏｓｔｈｅｓｉｓ Ｃ． Ｍａｒｃｈａｎｄ，Ｆ． Ｈｅｉｍ，Ｂ． Ｄｕｒａｎｄ，Ｎ． Ｃｈａｋｆé（１３８４）
!!!!

Ｖａｓｃｕｌａｒ Ｇｒａｆｔ ｗｉｔｈ ＂Ｙ＂ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ，Ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｗｅａｖｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｕｓｅｄ Ａｓ Ｉｎｖａｓｉｖｅ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｅｖｉｃｅ ｉｎ
　 　 Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ Ｓｙｓｔｅｍ Ａｌｅｘａｎｄｒａ Ｅｎｅ，Ｃａｒｍｅｎ Ｍｉｈａｉ，Ｍｉｈａｉ Ｃｉｏｃｏｉｕ（１３８６）

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｎ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｍｅｔａｌ Ｂｉｎｄｉｎｇ Ｂｅｈａｖｉｏｕｒ ｏｆ Ｓｉｌｋ Ｕｓｉｎｇ Ｒａｄｉｏｔｒａｃｅｒ Ｐｒｏｂｅｓ

Ｒａｎｇａｍ Ｒａｊｋｈｏｗａ，Ｒａｄｈｉｋａ Ｎａｉｋ，Ｌｉｊｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｓｕｚａｎｎｅ Ｓｍｉｔｈ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ （１３８８）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

Ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｅｘｅｒｔｅｄ ｂｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｂａｎｄａｇｅｓ Ａ． Ｄａｓ，Ｒ． Ａｌａｇｉｒｕｓａｍｙ，Ｄ． Ｇｏｅｌ，Ｐ． Ｇａｒｇ（１３９０）
!!!!!

Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｉｎｖａｓｉｖｅ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｅｖｉｃｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｈｏｒａｃｉｃ Ｗａｌｌ

Ｍｉｈａｉ Ｃａｒｍｅｎ，Ｅｎｅ Ａｌｅｘａｎｄｒａ，Ｎｉｃｏｄｉｎ Ａｌｅｘａｎｄｒｕ（１３９２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｅｃｔｉｏｎ Ｉ　 Ｄｙｅｉｎｇ，Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ ａｎｄ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｉｎｋ － ｊｅｔ Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｗｏｏｌ Ｆａｎｇｌａｎ Ｇｕａｎ，Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｘｕｅｙａｎｇ Ｌｉｕ，Ｊｉｎｇｊｉｎｇ Ｘｉａ（１３９４）
!!
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Ｄｙｅｉｎｇ ｏｆ Ｎａｔｕｒａｌ Ｒｈｕｂａｒｂ Ｄｙｅｓ ｏｎ Ｃａｔｉｏｎｉｓｅｄ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｌｉｈｕａ Ｌü，Ｊｉａｎ Ｗｕ，Ｙｅ Ｆａｎｇ（１３９９）
!!!!!!!!!!!

Ｅｃｏ － Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ ｏｆ Ｊｕｔｅ ａｎｄ Ｃｏｔｔｏｎ Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｗｅｉｍｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｚａｉｓｈｅｎｇ Ｃａｉ，Ｊｉａｎｙｏｎｇ Ｙｕ （１４０４）
!!!

Ｎａｎｏ － Ｓｉｌｖｅｒ ａｓ ａｎ Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｆｉｎｉｓｈ Ｕｓｅｄ ｔｏ Ｓｉｌｋ Ｆａｂｒｉｃ ｂｙ ｔｈｅ Ｓｔｅａｍ Ｍｅｔｈｏｄ

Ｙａｎ Ｌｉｕ，Ｆｅｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ（１４０８）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｄｙｅｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｉｎ Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ ＣＯ２ Ｌａｉｊｉｕ Ｚｈｅｎｇ，Ｄａｗｅｉ Ｇａｏ（１４１１）
!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｔｏｓａｎ ｆｏｒ Ｎａｔｕｒａｌ Ｄｙｅｓ Ｄｙｅｉｎｇ ｏｎ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｌａｎ Ｚｈｏｕ，Ｊｉａｎｚｈｏｎｇ Ｓｈａｏ，Ｌｉｑｉｎ Ｃｈａｉ（１４１５）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｏｆ Ａｎｔｉ － ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｂａｍｂｏｏ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｚｈｉｈｕａ Ｃｈｅｎ，Ｐｉｎｇ Ｇｕ（１４２０）
!!!!

Ｔｈｅ Ｄｙｅｉｎｇ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｂａｍｂｏｏ Ｐｕｌｐ Ｆｉｂｅｒ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ ｗｉｔｈ ＨＢＰ － ＮＨ２ Ｐｅｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｌｉｎ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ（１４２５）
!!!

Ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｔｒｅａｔｅｄ ｂｙ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｓｏｌｓ ｏｆ ＴｉＯ２ ／ ＺｎＯ ａｎｄ Ａｇ
＋ － ｄｏｐｅｄ ＴｉＯ２ ／ ＺｎＯ

Ｑｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｗｅｉｔａｏ Ｚｈｏｕ，Ｍｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｓｈｕｉｌｉｎ Ｃｈｅｎ（１４２８）
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｄｙｅｉｎｇ ｏｆ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ Ｄｙｅｓ ｏｎ Ｗｏｏｌ Ｆａｂｒｉｃｓ

Ｙｏｎｇ Ｌｕｏ，Ｌｕ Ｗａｎｇ，Ｌｉａｎｇｆｅｉ Ｌｕｏ，Ｚｏｎｇｗｅｉ Ｗａｎｇ，Ｓｈｕｎｈｕａ Ｊｉａ， 　 　

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｘｉｎｌｏｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉａｏｆｅｎｇ Ｈｕ，Ｇｕｏｙｉｎｇ Ｚｈａｏ，Ｑｉｃｈｅｎｇ Ｚｈｏｕ（１４３２）
Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｓｏｌ － Ｇｅｌ Ｓｉｌｉｃａ Ｃｏａｔｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｙｏｎｇｈａｉ Ｌｉ，Ｚａｉｓｈｅｎｇ Ｃａｉ（１４３８）

!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ ｏｆ Ｄｙｅｓ ｏｎ Ｄｙｉｅｄ Ｃａｓｈｍｅｒｅ Ｍｅｉｚｈｅｎ Ｌｉ，Ｃｕｎｔａｏ Ｗａｎｇ，Ｈａｉｂｉｎ Ｙｕ（１４４３）
!!!!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｃｏｌｏｒｅ Ｔｏｎｅ Ｃｈａｎｇｅ ｏｆ Ｄｙｅｄ Ｃａｓｈｍｅｒｅ Ｆａｂｒｉｃ ｉｎ Ｆｉｎｉｓｈｉｎｇ Ｍｅｉｚｈｅｎ Ｌｉ，Ｙａｎａｎ Ｚｈａｎｇ，Ｘｉｕｌｉ Ｊｉａ（１４４７）
!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ Ｃａｐｓｉｃｕｍ Ｒｅｄ Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｄａｎ Ｃｈｅｎ，Ｚａｎｍｉｎ Ｗｕ，Ｈａｏ Ｚｈａｎｇ（１４５０）
!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｅｃｏ － ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｐｌａｎｔ Ｆｉｘｉｎｇ Ａｇｅｎｔ ｔｏ Ｎａｔｕｒａｌ Ｄｙｅｓ Ｊｉａｎｍｉｎｇ Ｘｉａ，Ｍｉｎ Ｓｈａｏ（１４５３）
!!!!!

Ｔｈｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｗａｔｅｒ － ｓｏｌｕｂｌｅ ａｎｄ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｃｈｉｔｏｓａｎ ｏｎ Ｔｅａ Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｄｙｅｉｎｇ

Ｈｏｎｇ Ｐａｎ，Ｔａｏ Ｚｈａｏ，Ｇｅｈｕｉ Ｗａｎｇ，Ｊｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｇｕｉｊｉａ Ｗａｎｇ （１４５７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ＰＧＡ ａｎｄ ＰＬＡ Ｆｉｂｅｒｓ Ｚｈｅｎｇ Ｇｕｏ，Ｐｅｉｈｕａ Ｚｈａｎｇ，Ｗｅｉ Ｌｉｕ，Ｂｉｎ Ｗａｎｇ（１４６１）
!!!!!!!!!!!!!

Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｐｒｏｔｅｉｎ ａｎｄ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｆｉｂｅｒｓ ｂｙ Ｍｉｌｄｅｗ Ｘｉａｏｙｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｚｈｉｊｕａｎ Ｐａｎ（１４６３）
!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｅｎｚｙｍａｔｉｃ Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｄｙｅｉｎｇ ｏｆ Ｗｏｏｌ ｗｉｔｈ Ｎａｔｕｒａｌ Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｓａｐｐａｎ

Ｒｕｉｐｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｚａｉｓｈｅｎｇ Ｃａｉ （１４６９）
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｇａｒａｍｉｔｅ Ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｎ Ｄｙｅａｂｌｅ Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ （ＰＰ）Ｆｉｂｅｒ
Ｘｉｕｂｉｎｇ Ｈｕａ，Ｈｕｉｚｈｉ Ｙａｎ，Ｙｕ Ｚｈａｎｇ，Ｙａｎｍｏ Ｃｈｅｎ （１４７３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｆｉｂｅｒ Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｃｈａｎｇｅｓ ｗｉｔｈ Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｉｎ Ｂｌｅａｃｈｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｑｉａｎｇ Ｚｈａｏ，Ｍｉａｎ Ｘｉｎｇ，Ｊｕｎｗｅｎ Ｐｕ，Ｘｕｅｍｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｓｈｕｋｅ Ｚｈｏｕ（１４７６）
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｎａｔｕｒａｌ Ｂｏｔａｎｉｃ Ｆｉｂｅｒ Ｂｌｅａｃｈｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｈ２Ｏ２ ／ ＴＡＥＤ Ｓｙｓｔｅｍ

Ｑｉａｎｇ Ｚｈａｏ，Ｊｕｎｗｅｎ Ｐｕ，Ｓｈｕｌｅｉ Ｍａｏ，Ｇｕｉｂｏ Ｑｉ，Ｘｉｎ Ｚｈａｎｇ（１４８０）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐａｐｅｒｌｅｓｓ Ｈｅａｔ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ ａｎｄ Ｄｙｅｉｎｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

Ｈｏｎｇｆｅｎｇ Ｗａｎｇ，Ｄａｎ Ｓｕ，Ｌｉａｎｊｕｎ Ｌｉ，Ｍｉｎ Ｌｉ（１４８４）
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ｏｆ Ｆｅ Ｍｏｄｉｆｉｅｄ ＰＡＮ Ｆｉｂｒｏｕｓ Ｃａｔａｌｙｓｔ ｆｏｒ Ｐｈｏｔｏｃａｔａｌｙｔｉｃ ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｒｅｄ １９５

Ｚｈｅｎｇｂａｎｇ Ｈａｎ，Ｙｏｎｇｃｈｕｎ Ｄｏｎｇ，Ｆａｎｇ Ｄｕ，Ｊｕａｎｚｈｉ Ｚｈａｏ，Ｃｈｕｎｙａｎ Ｌｉｕ （１４８８）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇ Ｆａｃｔｏｒｓ ｉｎ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｄｉｓｐｅｒｓｅ Ｄｙｅ Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ

Ｊｕａｎ Ｄｕ，Ｆａｎｇｙｕｎ Ｃｈｅｎ，Ｙｉ’ｎａｎ Ｙｕ，Ｙｉ Ｚｈｏｎｇ，Ｙａｎ Ｌｕｏ（１４９２）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·９１·



Ｔｈｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ａｎ Ｏｘｉｄｉｚｅｄ Ｃｏｒｎ Ｓｔａｒｃｈ Ｓｉｚｅ Ｄａｎｇｆｅｎｇ Ｚｈａｏ，Ｈｕａｗｕ Ｌｉｕ，Ｈｏｎｇｊｕｎ Ｆｕ（１４９６）
!!!!!!!!!

Ｄｙｅｉｎｇ Ｓｏｙｂｅａｎ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｆｉｂｅｒ ｗｉｔｈ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｄｉｓｐｅｒｓｅ Ｄｙｅ ｂｙ Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃａｒｂｏｎ Ｄｉｏｘｉｄｅ

Ｃｈｏｎｇｌｉｎｇ Ｒｅｎ，Ｚａｎｍｉｎ Ｗｕ（１４９９）
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ ｉｎ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ Ｙｉ Ｚｈａｎｇ（１５０３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｓｏｆｔｅｎｅｒ ｏｎ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ Ｄｕｒｉｎｇ Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ

Ｘｉａｏｌｉ Ｌｕａｎ，Ｘｕｅｍｅｉ Ｄｉｎｇ，Ｐｉｎｇｈｕａ Ｘｕ，Ｊｉｎｑｉａｎｇ Ｌｉｕ，Ｘｉｏｎｇｙｉｎｇ Ｗｕ（１５０７）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｙｅｉｎｇ Ｗｏｏｌ Ｆｉｂｅｒ ｗｉｔｈ Ｎａｔｕｒａｌ Ｄｙｅ ｉｎ Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃａｒｂｏｎ Ｄｉｏｘｉｄｅ Ｚａｎｍｉｎ Ｗｕ，Ｃｈｅｎ Ｚｈａｎｇ （１５１１）
!!!!!!!!

Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ Ｄｙｅｉｎｇ Ｗｏｏｌ ｗｉｔｈ Ｔｗｏ Ｋｉｎｄｓ ｏｆ Ｎａｔｕｒａｌ Ｄｙｅｓ Ｘｕｑｉｎ Ｗａｎｇ，Ｒｕｏｙｉｎｇ Ｚｈｕ（１５１４）
!!!!!!!!!!!!

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ ａｎｄ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｎｅｗ Ｃｈｅｌａｔｉｎｇ Ｃｏｒｎ Ｓｔａｒｃｈ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｎ Ｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｐｐｅｒ （ＩＩ）
Ｔｏｎｇ Ｌü，Ｃｈｕｎｈｏｎｇ Ｈｕ（１５１８）

!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｂｉｏｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｐｏｌｙ （Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）ｂｙ Ｂａｃｉｌｌｉ Ｗｅｉｌｉｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｊｉａｎｆｅｉ Ｚｈａｎｇ（１５２２）
!!!!!!!!

Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ ｏｆ Ｄｙｅｓ ｏｎ Ｄｙｅｄ Ｃａｓｈｍｅｒｅ Ｍｅｉｚｈｅｎ Ｌｉ，Ｃｕｎｔａｏ Ｗａｎｇ，Ｈａｉｂｉｎ Ｙｕ（１５２７）
!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｄｉｓｃｈａｒｇｉｎｇ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ Ｐａｓｔｅｓ ａｎｄ Ａｇｅｎｔｓ ｏｎ Ｃａｓｈｍｅｒｅ Ｌｉｐｉｎｇ Ｗａｎｇ，Ｚｈｉｙｕｎ Ｗｕ，Ｘｉａｏｐｉｎｇ Ｇａｏ（１５３０）
!!!!

Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ Ｄｙｅｉｎｇ Ｒｅａｇｅｎｔｓ ａｎｄ Ｆａｂｒｉｃ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｆｌａｍｅ Ｒｅｔａｒｄａｎｔ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｏｆ Ｆａｂｒｉｃｓ Ｍａｄｅ ｂｙ Ａｎｔｉ － Ｆｃｅｌｌ

　 　 Ｆｉｂｅｒｓ Ｚｈｅｎｒｏｎｇ Ｚｈｅｎｇ，Ｗｅｎｆａｎｇ Ｙａｎｇ，Ｚｈｅｎｙａ Ｇｕ，Ｌｅｊｕｎ Ｗａｎｇ （１５３３）
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ＨＢＰ － ＨＴＣ ｔｏ Ｉｍｐｒｏｖｅ ｔｈｅ Ｄｙｅａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ Ｆｅｎｇ Ｚｈａｎｇ，Ｙｕｙｕｅ Ｃｈｅｎ，Ｈｏｎｇ Ｌｉｎ（１５３８）
!!

Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ Ｗａｓｈ Ｆａｓｔｎｅｓｓ ｏｆ Ｄｉｒｅｃｔ Ｄｙｅｓ ｏｎ Ｃｏｔｔｏｎ ｂｙ Ｓｉ ／ Ｔｉ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｈｙｄｒｏｓｏｌ

Ｘｉａｏｙａｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｉ Ｗａｎｇ，Ｒｏｎｇｒｏｎｇ Ｓｏｎｇ，Ｙｉｎｇ Ｌｉ（１５４３）
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｄｙｅｉｎｇ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ＰＶＡ ／ Ｓｕｐｅｒｆｉｎｅ Ｗｏｏｌ Ｐｏｗｄｅｒ Ｂｌｅｎｄ Ｆｉｌａｍｅｎｔｓ Ｘｉｎ Ｌｉｕ，Ｗｅｉｌｉｎ Ｘｕ，Ｘｕｎｇａｉ Ｗａｎｇ（１５４７）
!!!!!

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ Ｅｎｚｙｍｅｓ ｆｏｒ Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｔｔｏｎ Ｓｅｅｄ Ｃｏａｔ Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ：ＧＣ ／ ＭＳ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｓｕｇａｒｓ ａｎｄ Ｏｌｉｇｏｓａｃｃ －
　 　 ｈａｒｉｄｅｓ Ｉａｎ Ｒ． Ｈａｒｄｉｎ，Ｓｕｓａｎ Ｓ． Ｗｉｌｓｏｎ，Ｒｅｎｕｋａ Ｄｈａｎｄａｐａｎｉ（１５５２）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ ｗｉｔｈ Ｂｉｏｃｉｄａｌ ａｎｄ Ｃｏｖａｌｅｎｔ Ｂｏｎｄ Ｄｙｅｉｎｇ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｈｕｅｉ － Ｈｓｉｕｎｇ Ｗａｎｇ（１５５３）
!!!!!!!!!!!!

Ｔｈｅ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍｏｉｓｔｕｒｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ａ Ｈｙｄｒｏｐｈｏｂｉｃ Ｆｉｎｉｓｈｅｓ ｏｎ Ｃｏｔｔｏｎ Ｆａｂｒｉｃ

Ｔｉａｎｈｏｎｇ Ｈｅ，Ｇｕｏｗｅｎ Ｓｏｎｇ（１５５５）
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ ｏｎ ｔｈｅ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｆｌａｍｅ Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ Ｆｉｎｉｓｈ ｏｎ Ｃｏｔｔｏｎ Ｔｗｉｌｌ Ｆａｂｒｉｃ Ｄｒ． Ｔｈｉｎ Ｓａｎｄａｒ Ｏｏ（１５５７）
!!!!!!

Ｃｏｌｏｒｆａｓｔｎｅｓｓ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ Ｎａｔｕｒａｌｌｙ Ｃｏｌｏｒｅｄ Ｃｏｔｔｏｎ Ｇｒｏｗｎ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｔｏ Ｌａｕｎｄｒｙ Ｗｅｉ Ｃａｏ，Ｍａｒｙ Ａｎｎ Ｍｏｏｒｅ（１５５８）
!!!!

·０２·




